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Weze chemiczne — informacje ogodine

Weze chemiczne
Termin weze chemiczne, zastosowany w tym rozdziale, obejmuje przede wszystkim weze do
ptynnych substancji chemicznych i ich mieszanin, w szczegdlno$ci charakteryzujgcych sie wysoka
reaktywnoscig i niebezpiecznych — wszedzie tam, gdzie wymagana jest nieprzecietnie wysoka
odpornos¢ materiatu weza na przeptywajace medium. Bedg to réznego rodzaju zwigzki organiczne
i nieorganiczne oraz ich mieszaniny (m.in. kwasy, zasady, roztwory soli, alkohole, ketony
weglowodory, rozpuszczalniki, farby i lakiery), o réznym stezeniu i koncentraciji.

Zastosowanie wezy chemicznych obejmuje:

e roztadunek i zatadunek zbiornikdéw transportowych (np. paletopojemnikéw, cystern
samochodowych i kolejowych) substancjami chemicznymi;

e procesy technologiczne zaréwno w przemysle chemicznym, jak i spozywczym,
farmaceutycznym, kosmetycznym, biotechnologicznym i innych;

e napetnianie i opréznianie opakowan;

e |aboratoria.

Substancje chemiczne

Termin substancje chemiczne obejmuje ogdlnie catosé pierwiastkéw chemicznych
i zwigzkoéw chemicznych, istniejgcych naturalnie w przyrodzie lub wytworzonych
sztucznie przez czlowieka (chemikalia). Jako substancje chemiczng okreslamy
jednorodna, czystg substancje o statym, okreslonym skfadzie chemicznym, czyli
pierwiastki chemiczne i zwigzki chemiczne (bez mieszanin). Mieszaniny substanciji
chemicznych moga by¢ jednorodne (roztwory o okreslonym stezeniu) lub
niejednorodne (np. olej i woda). Wszystkie weze elastyczne przeznaczone sg do
substancji chemicznych i ich mieszanin (np. wody, powietrza, chemikaliow).

Weze chemiczne stosowane sg zaréwno jako gotowe, kompletne przewody gietkie z koncéwkami, zaprojektowane do $cisle
okreslonego medium, miejsca instalacji i parametrow pracy, jak i weze luzem, montowane na przytgczach i kré¢cach wyposazenia

technologicznego.

Weze nadajgce sie do substancji chemicznych w okreslonym zakresie znajdujg sie réwniez w innych rozdziatach dziatu WEZE
PRZEMYSLOWE, a w szczegolnosci:

o<-internatinal o

[t

o

gt

Weze do produktéw ropopochodnych — przeznaczone sg do produktéw petrochemicznych: paliw, olejow,
weglowodoréw i ich mieszanin, ropy surowej, ptynnego asfaltu. Wykonane z réznorodnych materiatéw: od wezy
z PVC poprzez szeroki zakres wezy z gumy nitrylowej (NBR) az do wezy z vitonu i mieszanek poliakrylowych.
Szeroki zakres zastosowan: od prostych wezy uniwersalnych, poprzez weze do przetadunku paliw az do
specjalistycznych wezy do wydobycia surowej ropy.

Weze teflonowe — weze wykonane z gtadkiej lub karbowanej tuby z PTFE, z oplotem ze stali nierdzewnej lub
widkien polimerowych, czesto z dodatkowg gtadkg powtoka z silikonu lub innego elastomeru. Dzigki unikalnym
wiasnosciom PTFE sg catkowicie odporne chemicznie na prawie wszystkie substancje i na stosunkowo wysokg
temperature. Umozliwiajg wykonanie koncéwek catkowicie wytozonych teflonem, odpornych chemicznie.
Powszechnie stosowane w przemysle chemicznym, spozywczym i farmaceutycznym.

Weze kompozytowe — weze zbudowane z wielu warstw tkaniny i folii z réznych materiatéw termoplastycznych
nawinietych pomiedzy spiralnie zwinietymi drutami zewnetrznym i wewnetrznym. Odpowiednia kompozycja
materiatow tkaniny i folii (polipropylen, poliamid, teflon, ECTFE itp.) umozliwia uzyskanie odpowiedniej odpornosci
na paliwa i chemikalia. Weze sg bardzo lekkie i niezwykle gietkie. Stosowane sg powszechnie do przetadunku
substancji chemicznych i paliw w transporcie drogowym, kolejowym i w portach.

Weze uniwersalne — wykonane z PVC, poliuretanu lub z gumy. Przeznaczone sg do wszechstronnego
zastosowania: do powietrza, wody, wiele z tych wezy nadaje sie do stosowania do tzw. lekkich chemikaliéw,
czyli np. rozcienczonych kwaséw i zasad, ptynéw chiodniczych, $rodkéw czyszczacych, nawozéw, srodkow
ochrony roslin, sciekdéw. Niektére z nich mogg by¢ stosowane do paliw i olejow. Do zastosowania z lekkimi
chemikaliami nadajg sie réwniez niektére z wezy z dziatu Weze do wody i powietrza.

Weze odciggowe i wentylacyjne — to lekkie, czesto o wigkszej $rednicy, elastyczne weze do odciggu gazoéw,
pytéw, wiéréw. Znajduje sie tu réwniez grupa wezy odpornych chemicznie przeznaczonych do odciggu
agresywnych oparéw i gazow. Weze te wykonane sg przewaznie z folii lub z impregnowanych tkanin
z zastosowaniem odpornych chemicznie materiatow: polietylenu, polipropylenu, vitonu, hypalonu, PTFE.
Wzmocnione spiralg z drutu stalowego lub blachy.

Weze TYGON® i VERSILON™- to specyficzna rodzina wezy z ulepszonego PVC, rozmaitych elastomeréw
i polimeréw. Sag to weze ekstrudowane o matych $rednicach, bez wzmocnienia i z oplotem, produkowane
z materiatow najwyzszej jakosci i czystosci wedtug unikalnych formul, przeznaczone zwykle do niewielkich
ci$nien roboczych. Stosowane w technice laboratoryjnej, do pomp perystaltycznych i do dozowania produktéw,
réwniez agresywnych chemicznie.

Wezy do wysokich cisnien i mediéw chemicznych nalezy szukaé w dziale HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA).
Szereg niskocisnieniowych wezy niewzmocnionych z tworzyw polimerowych, odpornych chemicznie, znajdziesz w dziale

PNEUMATYKA.
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Klasyfikacja substancji chemicznych. Karta charakterystyki. Substancje niebezpieczne.

Dla doboru weza istotne jest jednoznaczne okre$lenie medium — substancji chemicznej, z ktrg bedzie pracowat waz oraz wiedza
o0 jej wiasciwosciach i zagrozeniach z nig zwigzanych.

Substancje chemiczne posiadajg swoje nazwy potoczne, nazwy chemiczne i wzory chemiczne. Jednoznaczng identyfikacje
substancji zapewnia numer klasyfikacyjny (rejestracyjny) substancji. Istnieje wiele systemow klasyfikacji substancji zgodnie
z réznymi regulacjami prawnymi. Najbardziej uniwersalny jest numer CAS, uzywany na catym swiecie. Przyktad:

nazwa wzor chemiczny nr CAS Nr rejestracji REACH Nr indeksu Nr EU
etanol, alkohol etylowy, spirytus, ... C2HsOH 64-17-5 01-2119457610-43-xxXX 603-002-00-5 200-578-6

Jednym z najlepszych zrédet informacji o substancji chemicznej i jej wtasciwo$ciach jest tzw. karta charakterystyki. Karta
charakterystyki zawiera precyzyjne dane o sktadzie substancji chemicznej, jej klasyfikacje, wtasciwosci fizyczne i chemiczne
substanciji, identyfikacje zagrozen, sposoby bezpiecznego magazynowania, transportu i wiele innych. Karta charakterystyki
wymagana jest dla wszystkich substancji niebezpiecznych oraz innych, niepodlegajgcych wytgczeniom.

Niebezpieczne substancje chemiczne zostaly sklasyfikowane wedtug rodzajow zagrozen. Jedna substancja moze stwarzac
wiele rodzajéw zagrozen. Rodzaje zagrozen okreslone sg odpowiednimi symbolami i oznaczone piktogramami wg globalnego
systemu zharmonizowanego (GHS).

OZNACZENIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH WG GHS

i

. zagrozenie gaz pod . zagrozenie toksyczne,
wybuchowe fatwopalne utleniajace toksyczne dla zdrowia cis$nieniem zrace dla srodowiska draznigce
substancje niebezpieczne wg Dyrektywy Cisnieniowej (PED) 2014/68/EU substancje inne wg Dyrektywy Cisnieniowej (PED) 2014/68/EU

Dyrektywa Cisnieniowa. Oznakowanie CE.

Dyrektywa Cisnieniowa 2014/68/EU (PED — Pressure Equipment Directive) dotyczy wszystkich przewoddéw cisnieniowych
0 maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 0,5 bara. Okres$la zasady klasyfikacji w zaleznosci od srednicy przewodu, ci$nienia
i medium. W zaleznosci od klasyfikacji przewody wykonywane s3 albo wg Dobrej Praktyki Inzynierskiej (SEP), bez koniecznosci
znakowania znakiem CE, albo (kategoria I, Il i wyzsze), wymagajg znakowania CE. Wykonanie przewodoéw, ktére muszg by¢
znakowane CE uzaleznione jest od spetnienia okreslonych wymagan przez producenta przewodu (np. testowania) i moze
wymagacé udziatu jednostki zewnetrznej (notyfikowanej). Uwzglednienie wymagan Dyrektywy Cisnieniowej jest obligatoryjne dla
ci$nieniowych przewodoéw gietkich do substancji chemicznych na terenie Unii Europejskiej.

Specjalne wymagania dla wezy i przewodéw chemicznych w okreslonych zastosowaniach

Mogg istnie¢ specjalne wymagania dla okreslonych zastosowan przewoddéw gietkich, w tym w szczegdlnosci przewodow do
chemikaliow. W szczegolnosci przewoz i przetadunek chemikaliéw pomiedzy zaktadami przemystowymi jest olbrzymig dziedzing
zastosowania przewoddw elastycznych. Transport i przetadunek chemikaliéw uregulowany jest migdzynarodowymi przepisami
(w transporcie drogowym ADR, w transporcie kolejowym RID). W poszczegdlnych krajach istniejg rowniez osobne regulacje
dotyczgce nadzoru nad cysternami drogowymi i kolejowymi, urzadzeniami do ich napetniania i oprdzniania oraz ich
wyposazeniem, w tym wezami elastycznymi.

W Polsce przewody przetadunkowe i urzgdzenia do napetniania i oprdzniania podlegajg regulacjom odpowiedniego
rozporzadzenia, a nadzor nad nimi sprawuje Transportowy Dozdr Techniczny (TDT).

Oddzialywanie substancji chemicznych na waz

zjawisko opis skutek - niebezpieczenstwo zapobieganie

KOROZJA CHEMICZNA | e materiat weza nasigka medium i pecznieje | ostabienie weza, przecieki, mozliwos¢ | materiat weza odpowiedni do medium

» materiat weza rozpuszcza sie w medium | pgknigcia i czasu kontaktu z medium

e materiat weza wchodzi w reakcje
chemiczng z medium

o dodatki sg wyptukiwane

LADUNKI na skutek przeplywu medium powstaja | wytadowanie elektryczne (,skra”), zapton |wgz z materiatéw antystatycznych Ilub
ELEKTROSTATYCZNE | tadunki elektrostatyczne, gromadzace sie w | lub wybuch przewodzacych — w zaleznosci od
$ciance weza zagrozenia wystgpieniem zjawiska i jego
mozliwymi skutkami
PRZENIKANIE medium (najczesciej gazowe) przenika | przenikanie na zewnatrz niebezpiecznego | materiat weza i jego budowa o niskiej
powoli przez $cianke weza na zewnatrz lub | medium (np. trujgcego lub wybuchowego) | przenikalnosci dla medium — w zaleznosci
gromadzi si¢ pod warstwg wewnetrzng | lub niszczenie weza poprzez pecherze od zagrozenia wystgpieniem zjawiska i jego
tworzgc pecherze mozliwymi skutkami; mikroperforacja

warstwy  zewnetrznej dla  uniknigcia
powstawania babli
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Budowa weza chemicznego

[y

. warstwa wewnetrzna - materiat dostatecznie odporny na korozje
chemiczng np. EPDM, EPM, FKM, poliamid, polietylen UPE, polimery
fluorowe (PTFE, PFA, MFA, FEP)

2. wzmocnienie - kord lub oplot tekstylny; spirala stalowa (jedna lub wiecej)
dla wezy ssawno-ttocznych;

3. warstwa zewnetrzna - materiat odporny na czynniki zewnetrzne

Materiat, z ktérego wykonane sg weze chemiczne musi by¢ odporny na dziatanie danej substancji chemicznej. Dotyczy to zaréwno warstwy
wewnetrznej, ktéra ma bezposredni kontakt z przeptywajgcym medium, jak i warstwy zewnetrznej jesli jest ona narazona na oddziatywanie
Srodowiska pracy.

Normy dotyczace wezy chemicznych
Norma EN 12115 dotyczy wymagan dla wezy i przewodéw z gumy i tworzyw termoplastycznych do chemikaliow ciektych lub gazowych. Norma
wyréznia dwa typy wezy i przewoddw przeznaczonych do chemikaliéw o cisnieniu roboczym do 10 bar i temperaturze do + 65°C:

e TypeD: ttoczne;

e Type SD: ssawno - tloczne (podci$nienie wedtug normy do 0,8 bar),
a pod wzgledem wiasnosci elektrycznych oba typy mogg wystepowac jako:

e M - elektrycznie ciggte (z linkg miedziang);

e Q- elektrycznie przewodzgce (guma przewodzaca; R < 10° Q)

. M/T — elektrycznie ciggte i z rezystancjg przez $cianke weza < 10° Q

e QIT - elektrycznie przewodzace i z rezystancjg przez $cianke weza < 10° Q
Norma okresla szereg wymagan dla wezy i kompletnych przewoddw, w tym: $rednice wewnetrzng i zewnetrzng, minimalny promien zagiecia,
oznakowanie, testowanie itd. Wspdtczynnik bezpieczenstwa dla wezy chemicznych wg EN 12115 wynosi co najmniej 4 (tzn. dla maksymalnego
cisnienia roboczego 10 bar ci$nienie rozerwania wynosi minimum 40 bar). Ci$nienie testowania 1,5 x ci$nienie robocze. Materiaty przewidziane
w normie na warstwe wewnetrzng to gumy NBR, NR, IIR, EPDM, CSM, FKM (viton), termoplastyczny polimer PE/UPE (polietylen) oraz polimery
fluorowe (np. PTFE, PFA, FEP). Norma okresla (informacyjnie) odporno$¢ chemiczng materiatéw na chemikalia wg klasyfikacji CAS.
Oprocz wezy wg EN 12115 stosowane jest wiele typdw wezy do chemikaliéw spetniajacych tylko niektore z wymagan normy lub przeznaczonych
do odmiennych zastosowan.
Norma EN 16643 dotyczy specyficznych wymagan dla wezy i przewoddw do chemikaliéw ciektych lub gazowych z wkiadka z tworzywa fluorowego
(np. PTFE), gdzie poszczegdlne warstwy weza: warstwa wewnetrzna, wzmochnienie (oplot), warstwa zewnetrzna nie sg scisle potagczone (sklejone,
zwulkanizowane) ze soba. Taka konstrukcja jest typowa dla wiekszosci wezy z PTFE.

Doboér weza do chemikaliéw oraz dobér pozostatych elementéw kompletnego przewodu

Wstepnego doboru weza do chemikaliow mozna dokona¢ kierujgc sie jego charakterystyka w opisie katalogowym, materiatem warstwy
wewnetrznej i jego odpornoscig chemiczng w tabeli odpornosci chemicznej Tubes International na koncu katalogu:

1
SRODOWISKO (MEDIUM) EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA
Kwas siarkowy 10% A A C C B C A A A C X X
=) Kwas siarkowy 10 + 75% B X X X X A A A X X X
Kwas siarkowy 96% C C X X X X A/B A A X X X
Kwas siarkowy dymigcy (oleum) X X X X X X A X A X X X
Kwas solny < 20% A A B B B B A A A A X X

Materiaty sklasyfikowane sg wedtug odpornosci w nastepujgcy sposob:

A - duza odpornos$¢, przystosowany do pracy ciagtej X - brak odpornosci
B - $rednia odpornosé, ograniczony zakres pracy ciggte] - - brak danych

C - mata odpornos¢, ograniczony zakres uzycia

Nalezy pamieta¢, ze podane w tabelach charakterystyki materialéw dotyczg temperatury + 20°C. W wyzszych temperaturach odpornos¢
chemiczna bedzie zwykle gorsza. W szczegolnosci w temperaturach 50°C i wigcej moze ona znaczaco sie zmieni¢. Ponadto materiaty
elastomerowe i polimerowe w zaleznosci od producenta zawierajg rozne dodatki i charakteryzujg sie roznym stopniem usieciowania. Dlatego
dobor wedtug tabeli ma charakter jedynie wstepny.

W przykiadzie w tabeli powyzej dobieramy waz do nastgpujgcego medium: kwas siarkowy 30%, temperatura do + 40°C, ci$nienie do 10 bar. Na
podstawie tabeli i opisu weza wstepny dobér spetnia wgz ORLANDO wykonany z gumy etylenowo — propylenowej EPM (EPR): odpornosé A
w temperaturze 20°C. Odpornos¢ A posiadajg rowniez weze z UPE, FPM i PTFE, ale bedg drozsze, stad dobér weza z EPM (EPR) wydaje sie
na etapie doboru wstepnego racjonalny.

Tubes International zawsze rekomenduje pisemne potwierdzenie odpowiedniego doboru weza i/ lub kompletnego przewodu do medium
i warunkéw pracy podanych przez uzytkownika.

Ponadto w ogélnym przypadku nalezy odpowiednio sprawdzi¢: odporno$¢ warstwy zewnetrznej, zagrozenie elektrycznoscig statyczng
i przenikaniem medium, odporno$¢ dobranych koncéwek i uszczelnien, odpowiedni montaz kompletnego przewodu.
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Weze chemiczne gumowe (EPDM) — do lekkich chemikaliéw i farb

MP 20

Uniwersalny waz do powietrza, wody i lekkich chemikaliéw

Warstwawewn.: czarna guma EPDM

Wzmocnienie: pojedynczy lub podwajny (DN 32+38)
oplot tekstylny spiralny

czarna guma EPDM

od -40°C do +120°C (chwilowo +140°C)

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Uniwersalny waz ttoczny, bardzo elastyczny, odporny na starzenie, ozon, warunki pogodowe
i $cieranie. Przeznaczony do powietrza, wody oraz lekkich chemikalidow: nieutleniajgcych,
rozcienczonych kwasoéw (np. solnego i siarkowego), rozcienczonych zasad, roztworéw soli,
alkoholi, acetonu, ketondéw, chtodziw na bazie glikoli. Nie nadaje sie do olejow, paliw,
weglowodoréw aromatycznych. Moze byé stosowany do réznych farb wodorozpuszczalnych
oraz na bazie ketonow i estréow. Nie nadaje sie do farb celulozowych, chlorokauczukowych
i innych zawierajgcych rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, ksylen) lub benzyne.
Warstwa wewnetrzna i zewnetrzna antystatyczne R<106 Q zgodnie z EN ISO 8031:20009.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej EPDM (dobdr
wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International.

) $rednica $rednica g'ru_boé_é cisnienie ciénienie pror_nigh TR dlugo_éé
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce zagiecia kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]
SP-MP20-06 6 13 3,5 20 80 40 0,16 100
SP-MP20-08 8 15 3,5 20 80 50 0,20 100
SP-MP20-10 10 17 35 20 80 60 0,23 100
SP-MP20-13 13 21 4 20 80 80 0,31 100
SP-MP20-16 16 24 4 20 80 100 0,39 100
SP-MP20-19 19 28 4,5 20 80 115 0,47 50
SP-MP20-25 25 35 5 20 80 150 0,67 50
SP-MP20-32 32 44 6 20 80 200 1,05 50
SP-MP20-38 38 50 6 20 80 250 1,20 50

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Weze MP20 DN6 i DN10 zmontowane z koricoéwkami tworzywowymi z poliamidu
(PA6) (typ NA-710... oraz tréjnik NA-720...) za pomocg pierscieni zaciskowych
EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304.

Gumowy wgz MP 20 doskonale nadaje sie do montazu z uniwersalnymi
przemystowymi koncowkami i ztgczami, posiadajgcymi karbowane krécce
(,ogony”) do weza, bez zamka. Nalezy montowa¢ te koncéwki odpowiednimi
tasmami, opaskami lub obejmami. Koncéwki z zamkiem na ,ogonie” nalezy
montowaé obejmami skorupowymi lub tulejami zaciskowymi.

Obok waz MP 20 DN19 z kohAcéwka z gwintem zewnetrznym ze stali
nierdzewnej AISI| 316 (NM-VT123-12) zamocowang za pomocg opaski.

Waz MP20 DN32 z wtykiem ztgcza CAMLOCK 1.1/4” (AC-E-125-SSX) ze stali
nierdzewnej AISI 316 zamontowanym dwoma opaskami $limakowymi ze stali
nierdzewnej AISI 316 (AB-03015839). Opaski zamontowane sg w miejscach
pomiedzy karbami na ,ogonie” (kr6¢cu) ztgcza CAMLOCK.
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Weze gumowe z warstwg wewnetrzng z poliamidu — do farb i rozpuszczalnikéw

NR SPRAY
Waz do farb i rozpuszczalnikéw
OSEBY CTR < 1MEGAQ IS0 gy Warstwa wewn.: poliamid (PA), bez silikonu

\Au
- Wzmocnienie: oplot tekstylny: pojedynczy dla 1/4”
i 3/8”, podwajny od 1/27)
czarna guma syntetyczna

od -20°C do +90°C

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Wysokiej jakosci gumowy waz tloczny produkowany w USA o warstwie wewnetrznej
wykonanej z odpornego chemicznie poliamidu (nylonu). Bardzo gtadka powierzchnia
wewnetrzna redukuje straty przeptywu i zapewnia tatwo$é czyszczenia. Wzmocnienie
syntetycznym oplotem tekstylnym zapewnia wysokg odpornos¢ cisnieniowg i mate
odksztatcenie pod ci$nieniem. Gtadka warstwa zewnetrzna z gumy syntetycznej, odpornej na
kontakt z chemikaliami oraz olej (RMA Class B — odpornos¢ srednia). Dla wezy o $rednicy
wewnetrznej 1/4” i 3/8” warstwa zewnetrzna antystatyczna R<10° Q.

Waz przeznaczony do zastosowan przemystowych, w szczegdlnosci do rozpuszczalnikéw
organicznych i substancji petrochemicznych.

Dobra odpornos¢ poliamidu na wiele rozpuszczalnikéw pozwala na zastosowanie weza w przemysle lakierniczym, do przesytu
farb, lakierow, klejow i zywic. Nalezy zawsze uwzgledni¢ odpornosé chemiczng oraz ewentualny problem elektrycznosci
statycznej. W szczegdlnosci antystatyczne weze o Srednicach 1/4” i 3/8” sg szeroko stosowane jako weze do farby zasilajgce;j
cisnieniowo pistolet natryskowy w warsztatach samochodowych, budownictwie i przemysle.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej PA (dobdér wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow zastosowania przez Tubes International.

Montaz:

Nalezy stosowac¢ koncéwki z kréccem (,ogonem” do weza) gtadkie, nieposiadajace ostrych lub wysokich karbow, ktére mogtyby
po zacisnieciu przecig¢ lub uszkodzi¢ warstwe wewnetrzng z poliamidu. Mozliwe jest stosowanie typowych koncéwek
hydraulicznych. Srednica krééca powinna byé doktadnie dopasowana do $rednicy weza w celu zapewnienia szczelnosci. Montaz
w zaleznosci od cisnienia roboczego opaskami zaciskowymi, tulejami zaciskowymi lub dla wigkszych $rednic obejmami
skorupowymi. Typowe fabryczne weze do pistoletéw natryskowych posiadajg czesto koncowki skrecane wielokrotnego uzytku.

$rednica $rednica $rednica grubos¢ ci$nienie cisnienie promien o dtugosc

indeks wewnetrzna | wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce zagiecia kg/m] rolki

[cal] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] 9 [m]
GY-NRSPRAY-06 1/14” 6,4 12,4 3,0 52 208 48 0,12 152,5
GY-NRSPRAY-10 3/8” 9,5 17,8 4,15 52 208 64 0,22 152,5
GY-NRSPRAY-13 1/2” 12,7 22,4 4,85 52 208 104 0,33 152,5
GY-NRSPRAY-19 3/4” 19,1 30,2 5,55 52 208 152 0,54 152,5
GY-NRSPRAY-25 17 25,4 38,4 6,5 52 208 200 0,80 152,5

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Antystatyczne weze NR SPRAY
o $rednicach 1/4” i 3/8”, ze wzgledu na
bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng
nylonowej warstwy wewnetrznej na
farby i rozpuszczalniki, sg szeroko
stosowane jako weze do farby
zasilajacej cisnieniowo pistolet
natryskowy w warsztatach
samochodowych, w budownictwie
i przemys$le. Tutaj — z koncowkami
z gwintem wewnetrznym 1/4” i 3/8”
BSP, ze stali nierdzewnej AISI 316,
zacisniete tulejami (typu TI-L-...), ze
stali nierdzewnej AIS| 304.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne gumowe (EPDM) — do mocznika i lekkich chemikaliéw

BLUE 10-20 BAR

Specjalistyczny waz do mocznika AdBlue®

Warstwa wewn.: czarna guma EPDM
Wzmocnienie: oplot syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma EPDM
Temp. pracy: od -40°C do +100°C,
chwilowo do +120°C

Waz tloczny przeznaczony specjalnie do przesytu AdBlue® (AUS32, DEF) - 32,5% wodnego roztworu mocznika. Warstwe
wewnetrzng weza stanowi czarna, gtadka, antystatyczna (R<10® Q/m) guma EPDM
wulkanizowana bez udziatu siarki. Warstwa wewnetrzna weza nie jest zanieczyszczona
dodatkami aluminium, wapnia, chloru, miedzi, zelaza, potasu, magnezu, sodu, niklu oraz
cynku, co gwarantuje zachowanie najwyzszej czystosci medium zgodnie z normg ISO 22241-
2. Jest to szczegdlnie wazne w branzy motoryzacyjnej, w ktorej AdBlue® petni role reduktora
w celu roztozenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla srodowiska tlenkéw azotu. Jego
zastosowanie pozwala na spetnienie europejskich norm emisji spalin EURO 4, 5 i 6. Plyn
AdBlue® aby byt skuteczny, musi by¢ bardzo czysty, co wymusza zastosowanie
specjalistycznych ~ wezy,  zbiornikbw i  armatury  odpornych na  AdBlue®
i niezanieczyszczajgcych go. Koncowki i armatura do AdBlue® powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub odpowiedniego tworzywa.

Poza motoryzacjg, wagz stosowany jest rowniez w przemysle chemicznym, na przyktad przy produkcji nawozow azotowych.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej EPDM (dobdr wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow zastosowania przez Tubes International.

) $rednica $rednica grqboé¢ cisnienie ciénier_\ie pror_nigh e dlugo_éé
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce zagiecia kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]
BLUE 10 BAR
IV-BLUE10-16 16 23 35 10 30 100 0,26 60
IV-BLUE10-19 19 27 4 10 30 115 0,35 60
IV-BLUE10-25 25 36 55 10 30 150 0,64 40
BLUE 20 BAR
IV-BLUE20-08 8 15 35 20 60 50 0,15 100
IV-BLUE20-10 10 17 35 20 60 60 0,18 100
IV-BLUE20-13 13 20 35 20 60 80 0,23 60
IV-BLUE20-16 16 26 5 20 60 100 0,40 60
IV-BLUE20-19 19 30 55 20 60 115 0,51 60
IV-BLUE20-25 25 37 6 20 60 150 0,70 40

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Waz BLUE 20 BAR DN19 z wtykiem ztgcza CAMLOCK ze stali nierdzewnej AISI 316
zamontowanym opaska srubowg ze stali nierdzewnej AIS| 304.

Waz BLUE 10 BAR DN19
z pistoletem nalewczym ze
stali nierdzewnej ze ztgczem
obrotowym, zamontowanym
opaska slimakowg ze stali
nierdzewnej AISI 316.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne gumowe (EPDM) — do bezwodnego amoniaku

AMMOTECH

Specjalistyczny waz do amoniaku (EN ISO 5771)

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna

Wzmocnienie: kord syntetyczny

Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna,
mikroperforowana

Temp. pracy: od -40°C do +55°C

Waz ttoczny do przesytu bezwodnego amoniaku w formie cieklej i gazowej. Warstwa wewnetrzna z grubej gumy antystatycznej
(R < 10% Q/m). Wzmocnienie z wysokowytrzymatego kordu zapewnia wysoki wspoétczynnik bezpieczenstwa 5:1. Warstwa
zewnetrzna z gumy antystatycznej (R < 10° Q/m) odpornej na chemikalia, $cieranie, ozon i warunki atmosferyczne,
mikroperforowana. Waz zgodny z wymaganiami normy EN ISO 5771:2008 dla wezy gumowych do przesytu bezwodnego
amoniaku.

Waz przeznaczony w szczegolnosci do amoniaku w procesach produkciji nawozéw azotowych, srodkéw czyszczgcych oraz do
syntez wielu zwigzkéw chemicznych. Moze by¢ wykorzystywany w innych dziedzinach przemystu, wykorzystujgcych bezwodny
amoniak, takich jak chtodnictwo przemystowe (czynnik R717 — amoniak, wykorzystywany jest w duzych instalacjach chtodniczych;
weze elastyczne stuzg przede wszystkim do napetniania instalacji), metalurgia i wiele innych. Waz moze by¢ rowniez stosowany
do amoniaku rozpuszczonego w wodzie - wody amoniakalnej, stosowanej szeroko w przemysle m.in. w oczyszczalniach $ciekow
(regulator pH), do regeneracji zywic jonowymiennych, w przemysle gum i tworzyw sztucznych oraz do uzdatniania wody kottowe;j.

Nalezy pamieta¢ o szkodliwosci amoniaku: trujgcego, w mieszaninie z powietrzem palnego i wybuchowego, ktérego niekontrolowany wyciek
moze stworzy¢ bezposrednie zagrozenie dla zycia lub spowodowac¢ straty materialne. Wedtug EN ISO 5771 dopuszczalne jest jedynie uzycie
koncoéwek stalowych trwale zamontowanych do weza (zalecane przez producenta weza: koncowki ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub AlISI 316,
z gwintem zewnetrznym lub z kotnierzami, trwale zacisnigte tulejami zaciskowymi). Wilgotny amoniak dziata korozyjnie na cynk, miedz i jej
stopy. Eksploatacja wezy i przewodéw do amoniaku wymaga przeszkolonego operatora oraz stosowania odpowiednich procedur przeglgdow
i badan stanu weza (przewodu). Nowe przewody do amoniaku nalezy testowac przed uzyciem, przewody poddawac codziennej inspekcji
wizualnej, testowac regularnie w czasie eksploatacji — zgodnie z EN ISO 5771 co 12 miesiecy, zgodnie z zaleceniami producenta opartymi na
ARPM-IP-11-2 czesciej: w pierwszym roku co 90 dni, pézniej co 30 dni (co 30 dni réwniez w przypadku uzytkowania w ciezkich warunkach),
oraz w kazdym przypadku odnotowania niezwykiego wygladu weza lub niezwyktego zdarzenia w trakcie eksploatacji. Testowac cisnieniowo
wg EN ISO 1402 cisnieniem testowania 63 bar. Przewody uszkodzone powinny by¢ bezzwiocznie wycofane z eksploatacji. Bezwzglednie
prosimy o kontakt z Tubes International przy doborze rozwigzania dla kompletnych przewodéw do amoniaku.

Srednica $rednica grubosé cisnienie cisnienie ci$nienie dtugosé

. AT - A masa )

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze testowania rozrywajgce kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] 9 [m]
IV-AMMOTECH-013 13 28 75 25 63 125 0,53 60/120
IV-AMMOTECH-016 16 31 75 25 63 125 0,61 60/120
IV-AMMOTECH-019 19 34 75 25 63 125 0,69 60/120
IV-AMMOTECH-025 25 40 75 25 63 125 0,85 60/120
IV-AMMOTECH-032 32 49 8,5 25 63 125 1,11 60/120

Przewéd wykonany z weza AMMOTECH DN13 zakonczonego koncéwkg | Waz AMMOTECH ma bardzo grubg warstwe
z gwintem wewnetrznym 1/2” BSP, ze stali nierdzewnej AISI 316, zakutg tulejg | wewnetrzng z gumy antystatycznej (R < 10° Q/m),
zaciskowa ze stali nierdzewnej AISI 304. Do amoniaku nalezy stosowac¢ koncéwki | wzmocnienie z wysokowytrzymatego kordu i warstwe
ze stali nierdzewnej. Wilgotny amoniak dziata korozyjnie na cynk, miedz i ich | zewnetrzng z gumy antystatycznej (R < 10° Q/m)
stopy. Przewody do bezwodnego amoniaku muszg by¢ poddawane regularnym | odpornej na chemikalia, $cieranie, ozon i warunki
kontrolom i testom, w tym testowaniu hydrostatycznemu cisnieniem prébnym (63 | atmosferyczne. Warstwa zewnetrzna mikroperforowana
bar wg EN I1SO 5771). Przewody do bezwodnego amoniaku muszg by¢ ponadto | (pinpricked). Waz jest zgodny z wymaganiami normy EN
odpowiednio oznakowane. Mogg one by¢ uzywane tylko do bezwodnego | ISO 5771:2008 dla wezy gumowych do przesytu
amoniaku i tylko przez przeszkolony personel. bezwodnego amoniaku.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne gumowe (EPM / EPR) — do lekkich i sSrednio agresywnych chemikaliow

ORLANDO® EPR

Waz ttoczny do chemii przemystowej

Warstwa wewn.: czarna guma EPM (EPR)
Wzmocnienie: kord syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma EPM (EPR)
Temp. pracy: od -40°C do +100°C

Waz tloczny przeznaczony do przesytu wielu substancji chemicznych, gtéwnie do roztworéw kwasoéw, zasad, ketondw,
aldehydow, alkoholi przemystowych oraz glikoli. Podstawowy, klasyczny gumowy waz chemiczny. Czesto uzywany w zaktadach
przemystowych i oczyszczalniach do odprowadzania zanieczyszczonej wody i wody procesowej. Odpowiedni réwniez do wody
morskiej. Warstwa wewnetrzna z antystatycznej (R < 108 Q/m) gumy EPR (inne oznaczenie: EPM). Wzmocnienie
z wysokowytrzymatego kordu. Warstwa zewnetrzna z gumy antystatycznej (R < 106 Q/m) EPR (EPM) odpornej na chemikalia,
Scieranie, ozon i warunki atmosferyczne.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej EPM (EPR) (dobér wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow zastosowania przez Tubes International (w szczegolnosci dla temperatur powyzej 50°C).

$rednica $rednica grubos¢ cisnienie cisnienie diugosc

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [T;;a] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [m]
IV-ORLANDO-013 13 23 5 10 40 0,30 60/120
IV-ORLANDO-019 19 29 5 10 40 0,42 60/120
IV-ORLANDO-025 25 35 5 10 40 0,51 60/120
IV-ORLANDO-032 32 42 5 10 40 0,60 60/ 120
IV-ORLANDO-038 38 50 6 10 40 0,91 60/ 120
IV-ORLANDO-051 51 64 6,5 10 40 1,30 60/ 120
IV-ORLANDO-063 63,5 80,5 8,5 10 40 2,07 60/ 120
IV-ORLANDO-076 76 92 8 10 40 2,27 60/120
IV-ORLANDO-090 90 106 8 10 40 2,61 60/120
IV-ORLANDO-102 102 121 9,5 10 40 3,63 60/120
IV-ORLANDO-125 125 141 8 10 40 3,59 60/ 120

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Waz ORLANDO DN19 z kohcowka
z gwintem zewnetrznym BSPT 3/4”
(NM-VT123-12) ze stali
nierdzewnej AISI 316,
z karbowanym ,ogonem” do weza,
zamontowang nierdzewng opaska

Slimakowg — uzywany do
przelewania chemikaliéw
W warsztacie przemystowym.

Waz ORLANDO DN51 (2”) z wtykiem ztgcza CAMLOCK (typ ERS -z ,,ogonem” gtadkim pod obejme
skorupowg), ze stali nierdzewnej AIS| 316, zamontowanym do weza za pomocg aluminiowej obejmy
skorupowej, przeznaczony do odprowadzania zanieczyszczonej chemikaliami wody przemystowe;j.
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Weze chemiczne gumowe (EPM / EPR) — do lekkich i sSrednio agresywnych chemikaliow

EVEREST® EPR

Waz ssawno - ttoczny do chemii przemystowej

Warstwa wewn.: czarna guma EPM (EPR)
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: czarna guma EPM (EPR)

Temp. pracy: od -40°C do +100°C

Waz ssawno - ttoczny przeznaczony do przesytu wielu substancji chemicznych, gtéwnie do roztworéw kwasoéw, zasad, ketonéw,
aldehydow, alkoholi przemystowych oraz glikoli. Podstawowy, klasyczny gumowy waz chemiczny. Czesto uzywany w zaktadach
przemystowych i oczyszczalniach do odprowadzania zanieczyszczonej wody i wody procesowej. Odpowiedni réwniez do wody
morskiej. Warstwa wewnetrzna z antystatycznej (R < 108 Q/m) gumy EPR (inne oznaczenie: EPM). Wzmocnienie
z wysokowytrzymatego kordu oraz spirali stalowej. Warstwa zewnetrzna z gumy antystatycznej (R < 106 Q/m) EPR (EPM)
odpornej na chemikalia, $cieranie, ozon i warunki atmosferyczne.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej EPM (EPR) (dobér wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow zastosowania przez Tubes International (w szczegolnosci dla temperatur powyzej 50°C).

$rednica $rednica grubosé ci$nienie cisnienie o promien dtugosé¢
. A . podcisnienie . masa )
indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze |rozrywajace [bar] zagiecia [kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] 9 [m]
IV-EVEREST-025 25 38 6,5 10 40 0,9 112 0,87 60/ 120
IV-EVEREST-032 32 46 7 10 40 0,9 144 1,16 60/ 120
IV-EVEREST-038 38 52 7 10 40 0,9 190 1,34 60/ 120
IV-EVEREST-051 51 68 8,5 10 40 0,9 255 2,07 60/ 120
IV-EVEREST-063 63,5 81 8,75 10 40 0,9 317 2,82 60/ 120
IV-EVEREST-076 76 95 9,5 10 40 0,9 380 3,59 60/ 120
IV-EVEREST-102 102 122 10 10 40 0,9 561 5,00 60/ 120

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Waz EVEREST DN32 z kotnierzem obrotowym (TK-KO-032-
SS316 + TK-CKOPS-032-SS316), ze stali nierdzewnej AlSI
316, zamontowanym do weza za pomocg Systemu
zaciskowego BAND-IT® (nierdzewna tasma i zapinka).

Waz EVEREST DN25 z
koncowka typu KING
NIPPLE (AC-CNP-100-
SS) ze stali nierdzewnej
AISI 304 zamontowang
za pomocg dwdch
nierdzewnych  opasek
Slimakowych, stosowany
do  chemikaliow w
instalacji przemystowe;j.
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Weze chemiczne gumowe (TPV) — do lekkich i sSrednio agresywnych chemikaliow

VACUPRESS® CHEMI
Lekki i gietki waz do chemikaliow
Warstwa wewn.: termoplastyczna guma TPV
Wzmocnienie: oplot poliestrowy, spirala stalowa
cynkowana

Warstwa zewn.: termoplastyczna guma TPV
Temp. pracy: od -25°C do +80°C
(cisnienie robocze zalezne od temperatury)

Bardzo lekki, elastyczny waz ssawno-tloczny, przeznaczony do przesylu substancji
chemicznych. Wykonany z termoplastycznego wulkanizatu TPV — materialu faczacego zalety
przetworcze polimeréw termoplastycznych (PP — polipropylen) z wtasciwosciami wulkanizowanej
gumy (EPDM). Dobra odpornos¢ chemiczna - zblizona do gumy EPDM pozwala na stosowanie
go do wielu substancji, miedzy innymi kwasow (solny, siarkowy), zasad, soli, alkoholi, glikoli
i ketonow, stezonych detergentéw. Niezalecany do paliw, olejéw, rozpuszczalnikow
aromatycznych. Odporny na warunki atmosferyczne, starzenie oraz $cieranie. Niewielka masa
i maty promien giecia weza zapewniajg tatwo$¢ obstugi, co moze byc¢ zaletg przy przetadunku
z cystern i pojemnikow.

Na specjalne zamoéwienie dostepna wersja VACUPRESS SUPER CHEMI (srednice do 63 mm) z warstwg wewnetrzng wylozong
polietylenem (LLDPE) co zwigksza odporno$¢ chemiczng weza i umozliwia jego uzycie migdzy innymi do stezonych kwasow

solnego i siarkowego, do kwasu azotowego oraz do agresywnych herbicyddéw i insektycydow.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej EPDM (dobor wstepny), tabela odpornosci TPV (dostepna
w Tubes International, dobor wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International.

$rednica $rednica grubos¢ cisnienie cisnienie gisnienie podcis$nienie| promien dtugosé
indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki roboocze roboocze rozry\A(/,aJace [20°C] zagiecia masa rolki
[mm] [mm] [mm] [20°C] [60°C] [20°C] [bar] [mm] [kg/m] [m]
[bar] [bar] [bar]
ME-VACUPRCH-019 19 28 4,5 15 8 45 0,9 80 0,38 60
ME-VACUPRCH-025 25 35,5 5,25 14 6 42 0,9 100 0,58 60
ME-VACUPRCH-030 30 40,5 5,25 10 6 30 0,9 120 0,65 60
ME-VACUPRCH-032 32 42,5 5,25 10 6 30 0,9 130 0,73 60
ME-VACUPRCH-035 35 47 6 10 6 30 0,9 140 0,85 60
ME-VACUPRCH-038 38 50 6 10 6 30 0,9 150 0,92 30
ME-VACUPRCH-040 40 52,5 6,25 10 6 30 0,9 160 0,97 30
ME-VACUPRCH-045 45 57 6 10 6 30 0,9 180 1,10 30
ME-VACUPRCH-050 50 62,5 6,25 10 5 30 0,9 200 1,28 30
ME-VACUPRCH-060 60 73 6,5 9 4 27 0,9 240 1,55 30
ME-VACUPRCH-063 63 76 6,5 9 4 27 0,9 250 1,60 30
ME-VACUPRCH-076 76 91 7,5 8 4 24 0,9 310 2,40 30
ME-VACUPRCH-080 80 95 7,5 8 4 24 0,9 320 2,40 30
ME-VACUPRCH-090 90 105,5 7,75 8 4 24 0,9 360 2,75 30
ME-VACUPRCH-102 102 118 8 7 3 21 0,9 410 3,10 30
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

>

Waz VACUPRESS CHEMI DN19 z
wtykiem ztgcza CAMLOCK
z polipropylenu zamontowanym za
pomoca dwoéch opasek
slimakowych ze stali AISI 316.

Waz VACUPRESS CHEMI DN25 ze ztgczem IBC do
paletokontenera (AC-IBF060-H100) z polipropylenu
zamontowanym za pomocg dwoch  opasek
slimakowych ze stali AISI 316. Widoczna biata
standardowa uszczelka z polietylenu LDPE.

Waz VACUPRESS CHEMI DN76 ze ztagczem TANK WAGEN (TW-MK-
080-SS) ze stali nierdzewnej AISI 316 nakreconym na koncowke
z gwintem zewnetrznym (GD-VSLB-080-075-SS) ze stali AISI 316
zamontowang w wezu za pomocg aluminiowej obejmy skorupowej.
Widoczna zielona standardowa uszczelka z hypalonu (CSM).

10
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WEZE PRZEMYSLOWE

Weze chemiczne

Weze chemiczne gumowe (TPV) — do lekkich i Srednio agresywnych chemikaliow

PLUTONE PK
Lekki i gietki waz do chemikaliow
Warstwa wewn.: termoplastyczna guma TPV
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.: termoplastyczna guma TPV
Temp. pracy:
(cisnienie robocze zalezne od temperatury)

oplot poliestrowy, spirala stalowa

od -30°C do +80°C

Bardzo lekki, elastyczny waz ssawno-ttoczny, przeznaczony do przesytu substancji chemicznych. Wykonany z termoplastycznego
wulkanizatu TPV — materiatu faczacego zalety przetworcze polimeréw termoplastycznych (PP — polipropylen) z wiasciwosciami
wulkanizowanej gumy (EPDM). Dobra odporno$¢ chemiczna - zblizona do gumy EPDM pozwala na stosowanie go do wielu
substanciji, miedzy innymi kwasow (solny, siarkowy), zasad, soli, alkoholi, glikoli i ketonéw, stezonych detergentéw. Niezalecany
do paliw, olejow, rozpuszczalnikéw aromatycznych. Odporny na warunki atmosferyczne, starzenie oraz ozon. Niewielka masa

i maty promien giecia weza zapewniajg tatwos¢ obstugi, co moze by¢ zaletg przy przetadunku z cystern i pojemnikow.
Uwaga: Wszystkie rozmiary weza posiadajg na brandingu oznaczenie przyblizonego cisnienia roboczego (WP 10 bar).

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej EPDM (dobdr wstepny), tabela odpornosci TPV (dostepna

w Tubes International, dobor wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International.

$rednica $rednica grubos¢ EISTE essie podcisnienie promien dtugosce

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki r?zb:;cg]e roz[r%l;\geg?ce [23°C] zagiecia [rl?;?% rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] [mm] [m]

IP-PLUTONE-PK-020 20 29 4,5 14 42 0,99 80 0,39 60
IP-PLUTONE-PK-025 25 35 5 13 39 0,99 100 0,54 60
IP-PLUTONE-PK-032 32 43 55 12 36 0,9 130 0,73 60
IP-PLUTONE-PK-038 38 49 55 12 36 0,9 150 0,85 30
IP-PLUTONE-PK-050 50 63 6,5 13 39 0,9 250 1,40 30

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Waz PLUTONE PK 1” (DN25) ze ztagczem CAMLOCK (gniazdo 1”)
typ CRS (AC-CRS-100-SSX) ze stali nierdzewnej AISI 316
zacisnietym tulejg TI-LR-037-16-SS ze stali nierdzewnej AISI 304.

Waz PLUTONE PK 1.1/2” (DN38) ze
ztgczem CAMLOCK (wtyk 1.1/2”) typ
ERS (AC-ERS-150-SSX) ze stali
nierdzewnej AlSI 316 zamocowanym
aluminiowg obejmg  skorupowg
(TI-SC-038-050-AL).
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Weze chemiczne

Weze chemiczne gumowe (FKM / FPM) — do agresywnych chemikaliéw i goragcego oleju

Gume fluorowag (FKM, inne oznaczenie — FPM, Viton® - nazwa handlowa zastrzezona przez firme Chemours) charakteryzuje
bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna i temperaturowa, niska przepuszczalnosé gazéw i ptyndw, wyjatkowa odpornos¢ na
starzenie atmosferyczne i ozon. Moze by¢ stosowana do bardzo agresywnych chemikaliow, w wielu przypadkach takze
w podwyzszonych temperaturach. Jest bardziej odporna od gumy NBR na paliwa, oleje, weglowodory aromatyczne
i rozpuszczalniki. Zastosowanie stosunkowo drogiego weza z gumy fluorowej FKM (viton) jest celowe, gdy wymagany jest
elastyczny i gietki klasyczny wgz gumowy, odporny na chemikalia, temperature i trwaty, a weze wylozone tworzywami
polimerowymi (UPE, PTFE i inne) nie mogg by¢ zastosowane.

REAL®
Waz ttoczny do agresywnych chemikaliéw, goracych
paliw i olejow
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

czarna guma FKM (FPM, viton)

kord syntetyczny

Warstwa zewn.: czarna guma CR

Temp. pracy: od -25°C do +100°C

Waz tloczny do przesytu prawie wszystkich agresywnych substancji chemicznych. Zaprojektowany specjalnie dla przemystu
petrochemicznego do paliw o wysokim stezeniu weglowodoréw aromatycznych, gorgcego oleju i rozpuszczalnikéw. Ze wzgledu
na wysokg ogolng odpornos¢ chemiczng gumy FPM moze byé¢ stosowany do agresywnych chemikaliéw, w wielu przypadkach
takze w podwyzszonych temperaturach. Warstwa wewnetrzna z gtadkiej czarnej gumy fluorowej FKM. Wzmocnienie kordem
syntetycznym. Warstwa zewnetrzna z gumy chloroprenowej CR odporna na warunki atmosferyczne, ozon, Scieranie i oleje.
Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej FPM / FKM (dobdr wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow zastosowania przez Tubes International (w szczegolnosci dla temperatur powyzej 50°C).

il $redn. wewn. $redn. zewn. grubos¢ Scianki | cisnienie robocze ci$nienie rozrywajace masa dtugose¢ rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [kg/m] [m]
IV-REAL-019 19 31 6 10 40 0,69 60 /120
IV-REAL-025 25 38 6,5 10 40 0,90 60/120
IV-REAL-032 32 46 7 10 40 1,22 60/120
IV-REAL-038 38 54 8 10 40 1,66 60/120
IV-REAL-051 51 68,5 8,75 10 40 2,22 60 /120
IV-REAL-063 63,5 81 8,75 10 40 2,69 60 /120
IV-REAL-076 76 95 9,5 10 40 3,53 60/120
IV-REAL-102 102 121 9,5 10 40 4,61 60/120

PROVIDENCE®

Waz ssawno — ttoczny do agresywnych chemikaliow,
goracych paliw i olejow

Warstwa wewn.: czarna guma FKM (FPM, viton)
Wzmocnhienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: czarna guma CR

Temp. pracy: od -25°C do +100°C

Waz ssawno - ttoczny do przesytu prawie wszystkich agresywnych substancji chemicznych. Zaprojektowany specjalnie dla
przemystu petrochemicznego do paliw o wysokim stezeniu weglowodoréw aromatycznych, gorgcego oleju i rozpuszczalnikéw.
Ze wzgledu na wysokg ogolng odpornos¢ chemiczng gumy FKM moze byé stosowany do agresywnych chemikaliow, w wielu
przypadkach takze w podwyzszonych temperaturach. Stosowany do przetadunku chemikaliéw z cystern drogowych i kolejowych.
Warstwa wewnetrzna z gtadkiej czarnej gumy fluorowej FKM. Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralg stalowa. Warstwa
zewnetrzna z gumy chloroprenowej CR, antystatyczna, odporna na warunki atmosferyczne, ozon, Scieranie i oleje. Whudowane
dwie miedziane linki do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych. Zgodny z EN 12115:11 (typ M).

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej FPM / FKM (dobdr wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow zastosowania przez Tubes International (w szczegolnosci dla temperatur powyzej 50°C).

$rednica grubosé $rednica cisnienie cisnienie - promien diugosé
indeks wewnetrzna Scianki zewnetrzna robocze rozrywajgce e zagiecia masa rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] [mm] [kg/m] [m]
IV-PROV-019 19 7 33 16 64 0,9 95 0,92 60/120
1V-PROV-025 25 7 39 16 64 0,9 125 1,15 60/120
IV-PROV-032 32 7,25 46,5 16 64 0,9 160 1,49 60/120
1V-PROV-038 38 8 54 16 64 0,9 190 1,86 60/120
IV-PROV-051 51 7,75 66,5 16 64 0,9 255 2,34 60/120
IV-PROV-063 63,5 8,5 80,5 16 64 0,9 318 3,15 60/120
IV-PROV-076 76 9 94 16 64 0,9 380 4,00 60/120
IV-PROV-102 102 12,5 127 16 64 0,9 510 7,14 60
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczgsciej stosowane.
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Weze chemiczne

Weze z warstwa wewnetrzna z polietylenu (UPE) — do wielu agresywnych chemikaliéw

SUPERTOP UPE®

Sprawdzony waz ttoczny do kwasoéw i zasad

Warstwa wewn.: biaty kremowy polietylen UPE
Wzmocnienie: kord syntetyczny

Warstwa zewn.: czarna guma EPDM

Temp. pracy: od -40°C do +100°C

Mocny waz tloczny z warstwg wewnetrzng z odpornego chemicznie polietylenu o ultrawysokiej masie czgsteczkowej (UPE,
UHMWPE). Warstwa wewnetrzna jest odporna na wiekszo$¢ kwasow i zasad oraz wiele innych agresywnych chemikaliow
(w podwyzszonych, ale nie bardzo wysokich temperaturach), co sprawia, ze waz jest szeroko stosowany w przemysle
chemicznym i petrochemicznym. Warstwa wewnetrzna z UPE jest ponadto zgodna z wymaganiami dla wezy spozywczych,
pozbawiona ftalandw i policyklicznych weglowodoréw aromatycznych (PAH), charakteryzuje sie rowniez niskim wspoétczynnikiem
tarcia podczas przeptywu i zapobiega osadzaniu sie medium na Sciankach. Utatwia to znacznie czyszczenie i pozwala na
zastosowanie réwniez w przemysle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spozywczym. Wzmocnienie kordem syntetycznym,
wbudowane linki miedziane do odprowadzania tadunkdéw elektrostatycznych. Warstwa zewnetrzna z odpornej chemicznie gumy
EPDM, odporna na Scieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne. Zgodny z wymaganiami EN 12115:2011 (typ M, rezystancja
pomiedzy korncowkami przewodu R < 100 Q, gwarantowana dla przewodéw o dtugosci do 40 m).

Czyszczenie (przemyst spozywczy):

kwas

gorgca para nadtlenek wodoru kwas nadoctowy fosforowy chlor wodorotlenek sodu kwas azotowy
woda | wodna 1% 3% 0,1% 0,5% 5% 1% 2% 5% 0,1% 3%
90°C 130°C | max 80°C | max 50°C | max 70°C | max 50°C | max 80°C | max 80°C | max 80°C | max 50°C | max 80°C | max 50°C
/12h /30min | /30min | /30 min /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30 min /30min | /30 min

Normy i wymagania:
Weze chemiczne: EN 12115:2011. Przemyst spozywczy, kontakt z zywnoscig (warstwa wewnetrzna): 1935/2004/EC,
2023/2006/EC (GMP), 10/2011/EU (ptyny symulacyjne A, B, D2), FDA 21 CFR 177.1520, BfR III.

V4 ﬁ/@@

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci
chemicznej UPE (dobdr wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow  zastosowania przez Tubes International
(w szczegolnosci dla temperatur powyzej 50°C).

Montaz: Nalezy stosowaé koncowki z kroccem (,ogonem” do
weza) gtadkie, nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbéw,
ktére mogtyby po zacisnieciu przecig¢ lub uszkodzi¢ warstwe
wewnetrzng z UPE. Srednica krééca powinna byé doktadnie
dopasowana do srednicy weza w celu zapewnienia szczelnosci.

Linki miedziane powinny by¢ prawidiowo potgczone Waz SUPERTOP UPE DN76 z koricowka typu TANKWAGEN ze stali
7 konicowkami. Montaz tulejami zaciskowymi lub obejmami nierdzewnej AISI 316, zamontowang aluminiowg obejma skorupowa.
skorupowymi.
$rednica $rednica grubosc¢ cisnienie cisnienie e dtugosc¢
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce PREEHTHIS masa rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] kg/ml [m]
IV-SUPUPE-013 13 25 6 16 64 * 0,41 60
IV-SUPUPE-019 19 31 6 16 64 * 0,54 60
IV-SUPUPE-025 25 37 6 16 64 * 0,66 60
IV-SUPUPE-032 32 45 6,5 16 64 * 0,86 60
IV-SUPUPE-038 38 52 7 16 64 * 1,10 60
IV-SUPUPE-051 51 67 8 16 64 * 1,62 60
IV-SUPUPE-063 63,5 79 7,75 16 64 * 1,90 60
IV-SUPUPE-076 76 92 8 16 64 * 2,35 60
IV-SUPUPE-102 102 118 8 16 64 * 2,96 60

Uwagi: indeksy wyréznione kolorem — najczes$ciej stosowane.
* - Mimo braku spirali stalowej sztywno$¢ UPE powoduje, Ze waz moze by¢ stosowany w pewnym zakresie do podci$nienia, co nalezy potwierdzi¢ eksploatacyjnie.
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Weze chemiczne

Weze z warstwa wewnetrzng z polietylenu (UPE) — do wielu agresywnych chemikaliéw

SUPERTOP LL UPE®

Sprawdzony waz ssawno - tloczny do kwaséw
i zasad

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

B SUPERTOP UPE/LLC

biaty kremowy polietylen UPE
kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma EPDM

od -40°C do +100°C

Mocny waz ssawno - ttoczny z warstwg wewnetrzng z odpornego chemicznie polietylenu o ultrawysokiej masie czgsteczkowej
(UPE, UHMWPE). Warstwa wewnetrzna jest odporna na wiekszo$¢ kwasow i zasad oraz wiele innych agresywnych chemikaliéw
(w podwyzszonych, ale nie bardzo wysokich temperaturach), co sprawia, ze waz jest szeroko stosowany w przemysle
chemicznym i petrochemicznym. Warstwa wewnetrzna z UPE jest ponadto zgodna z wymaganiami dla wezy spozywczych,
pozbawiona ftalandw i policyklicznych weglowodoréw aromatycznych (PAH), charakteryzuje sie rowniez niskim wspoétczynnikiem
tarcia podczas przeptywu i zapobiega osadzaniu sie medium na Sciankach. Utatwia to znacznie czyszczenie i pozwala na
zastosowanie réwniez w przemysle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spozywczym. Wzmocnienie kordem syntetycznym
i spiralg stalowg, wbudowane linki miedziane do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych. Warstwa zewnetrzna z odpornej
chemicznie gumy EPDM, odporna na $cieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne. Zgodny z wymaganiami EN 12115:11 (typ M,
rezystancja pomiedzy koncéwkami przewodu R < 100 Q, gwarantowana dla przewodoéw o diugosci do 40 m).

Czyszczenie (przemyst spozywczy):

gorgca para nadtlenek wodoru kwas nadoctowy fogfvgraoswy chlor wodorotlenek sodu kwas azotowy
woda | wodna 1% 3% 0,1% 0,5% 5% 1% 2% 5% 0,1% 3%
90°C 130°C | max 80°C | max 50°C | max 70°C | max 50°C | max 80°C | max 80°C | max 80°C | max 50°C | max 80°C | max 50°C
/12 h /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30min | /30 min
Normy i wymagania:
Weze chemiczne: EN 12115:2011. Przemyst spozywczy, kontakt z zywnoscig (warstwa wewnetrzna): 1935/2004/EC,

2023/2006/EC (GMP), 10/2011/EU (ptyny symulacyjne A, B, D2), FDA 21 CFR 177.1520, BfR Il

o1/ \/EE

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci
chemicznej UPE (dobdr wstepny), potwierdzenie odpornosci
i warunkow  zastosowania przez Tubes International
(w szczegolnosci dla temperatur powyzej 50°C).

Montaz: Nalezy stosowaé koncowki z kroccem (,ogonem” do
weza) gtadkie, nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbéw,
ktére mogtyby po zacisnieciu przecig¢ lub uszkodzi¢ warstwe
wewnetrzng z UPE. Srednica krééca powinna byé doktadnie
dopasowana do Srednicy weza w celu zapewnienia szczelno$ci.
Linki miedziane powinny by¢ prawidiowo potgczone
z kohcéwkami. Montaz tulejami zaciskowymi lub obejmami
skorupowymi.

U

g SPERTOP P 1 07/

ra

Weze SUPERTOP LL UPE DN51 oraz DN25 z koncéwkami gwintowymi
GD-VSLB ze stali nierdzewnej AISI 316, zamontowanymi aluminiowg
obejmg skorupowa (DN51) i nierdzewna tulejg zaciskowg (DN25).

Srednica Srednica grubosc¢ cisnienie ci$nienie P promien dtugosc

. e . podcisnienie Froef masa )
indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [bar] zagiecia kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]

IV-SUPUPE-LL-019 19 31 6 16 64 0,9 90 0,74 60
IV-SUPUPE-LL-025 25 37 6 16 64 0,9 120 0,90 60
IV-SUPUPE-LL-032 32 44 6 16 64 0,9 150 1,09 60
IV-SUPUPE-LL-038 38 51 6,5 16 64 0,9 180 1,41 60
IV-SUPUPE-LL-051 51 65 7 16 64 0,9 250 1,86 60
IV-SUPUPE-LL-063 63,5 78 7,25 16 64 0,9 320 2,46 60
IV-SUPUPE-LL-076 76 91 7,5 16 64 0,8 400 3,02 60
IV-SUPUPE-LL-102 102 118 8 16 64 0,8 550 4,46 60

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne z polietylenu (UPE) — do wielu agresywnych chemikaliow

. dh db b gb s
CHEM STAR UPE SD

Sprawdzony waz do kwaséw i zasad, antystatyczny,
ekonomiczny

Warstwa wewn.: czarny polietylen UPE
Wzmocnhienie: kord tekstylny, spirale stalowe
Warstwa zewn.: czarna guma EPDM

Temp. pracy: od -30°C do +100°C

Mocny waz ssawno - ttoczny z warstwg wewnetrzng z odpornego chemicznie polietylenu o ultrawysokiej masie czgsteczkowej
(UPE, UHMWPE). Warstwa wewnetrzna z UPE odporna na wiekszo$¢ agresywnych chemikaliéw, antystatyczna (R <10° Q),
zgodna z wymaganiami dla wezy spozywczych, gtadka, o niskim wspotczynniku tarcia podczas przeptywu, zapobiegajgca
osadzaniu sie medium na $ciankach. Ufatwia to znacznie czyszczenie i pozwala na zastosowanie réwniez w przemysle
kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spozywczym. Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralami stalowymi. Warstwa
zewnetrzna z odpornej chemicznie gumy EPDM, antystatycznej (R <10° Q), odpornej na $cieranie, ozon, warunki atmosferyczne,
ognioodpornej. Zgodny z wymaganiami EN 12115:11 typ Q/T, catkowicie antystatyczny - zapewnia odprowadzanie tadunkéw
elektrostatycznych réwniez wskro$ scianki weza (R <10° Q). Umozliwia to zastosowanie weza w strefach zagrozenia wybuchem.
Waz szeroko stosowany do wielu zastosowan w przemysle chemicznym.

Normy i wymagania: Weze chemiczne: EN 12115:2011 (typ Q/T). Przemyst
spozywczy, kontakt z Zzywnoscig (warstwa wewnetrzna): 1935/2004/EC,
2023/2006/EC (GMP), 10/2011/EU (ptyny symulacyjne A, B, C, D2).

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej UPE (dobér
wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes
International (w szczegodlnosci dla temperatur powyzej 50°C).

Montaz: Nalezy stosowaé koncowki z kréccem (,ogonem” do weza) gtadkie,
nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbow, ktére mogtyby po zaci$nieciu przecigé
lub uszkodzi¢ warstwe wewnetrzng z UPE. Srednica krééca powinna byé doktadnie
dopasowana do $rednicy weza w celu zapewnienia szczelnosci. Montaz tulejami
zaciskowymi lub obejmami skorupowymi.

indeks wonmttiona | zowngtiona | Soanki | tobocze | rovtwaraee |Podctinionie | PIOTEL | masa | G

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] st [mm] [kg/m] [m]

SO-CHEMSTAR-UPE-SD-019 19 31 6 16 64 0,9 114 0,67 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-025 25 37 6 16 64 0,9 150 0,83 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-032 32 44 6 16 64 0,9 192 1,00 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-038 38 51 6,5 16 64 0,9 228 1,30 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-051 51 67 3 16 64 0,9 300 1,99 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-063 63 79 8 16 64 0,9 378 2,58 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-076 76 92 8 16 64 0,8 450 3,11 61
SO-CHEMSTAR-UPE-SD-102 102 118 8 16 64 0,8 600 3,93 61

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Waz CHEMSTAR UPE SD DN25 z koncéwka
CAMLOCK typ ERS 1” ze stali nierdzewnej AISI 316.
Koncoéwka ta posiada gtadki kréciec (,ogon”), dobrze
dopasowany do $rednicy wewnetrznej weza, oraz
zamek (kotnierz zabezpieczajacy). Umozliwia to
zacisnigcie obejmg skorupowg lub tulejg zaciskowa.

WsLubes-internation,

alcom

. * ok
*

My

Waz CHEMSTAR UPE SD DN76 z kohAcowka z gwintem
zewnetrznym BSP 3” (GD-VSLB-080-075-SS) ze stali nierdzewnej
AISI 316 zacis$nieta tulejg zaciskowg (TI-LDR-092-48-SS) ze stali
nierdzewnej AISI 304. Na gwint zewnetrzny BSP 3" moze byc¢
nakrecony rozmaity typ ztgcza (TANKWAGEN, CAMLOCK, zigcze
suchoodcinajace itp.). Waz 3" (DN76) czesto w tej konfiguracji ztgczy
bedzie uzywany do przefadunku stezonych kwasoéw lub innych
chemikaliow.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne z polietylenu (UPE) — do wielu agresywnych chemikaliéw

MANICHEM MARBLE

Sprawdzony waz do kwasow i zasad, antystatyczny

biato - czarny polietylen UPE
kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma EPDM

od -35°C do +100°C

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Mocny waz ssawno - ttoczny z warstwg wewnetrzng z odpornego chemicznie polietylenu o ultrawysokiej masie czgsteczkowe;j
(UPE, UHMWPE), czarno — biata typu MARBLE (marmurkowa), gtadka, antystatyczna (R<106 Q). Warstwa wewnetrzna jest
odporna na wiekszos$¢ kwasow i zasad oraz wiele innych agresywnych chemikaliow (w podwyzszonych, ale nie bardzo wysokich
temperaturach), co sprawia, ze waz jest szeroko stosowany w przemysle chemicznym i petrochemicznym. Warstwa wewnetrzna
z UPE typu MARBLE jest ponadto zgodna z wymaganiami dla wezy spozywczych, charakteryzuje sie réwniez niskim
wspotczynnikiem tarcia podczas przeptywu i zapobiega osadzaniu sie medium na $ciankach. Utatwia to znacznie czyszczenie
i pozwala na zastosowanie réwniez w przemysle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spozywczym. Wzmocnienie kordem
syntetycznym i spiralg stalowa. Warstwa zewnetrzna z odpornej chemicznie gumy EPDM, antystatyczna (R < 108 Q), odporna na
$cieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne. Zgodny z wymaganiami EN 12115:11 (typ Q/T, catkowicie antystatyczny (R < 10° Q)
- zapewnia odprowadzanie tadunkéw elektrostatycznych réwniez wskro$ Scianki weza, co pozwala na uzycie we wszystkich
strefach zagrozenia wybuchem.

Czyszczenie (przemyst spozywczy):

gorgca woda

para wodna

kwasy utleniajgce (nadoctowy,
azotowy), nadtlenek wodoru (1%)

kwasy nieutleniajgce
(kwas fosforowy) (5%)

chlor, podchloryn sodu
(200 ppm)

wodorotlenek sodu

(3%)

95°C / 30 min

130°C / 30 min

max 80°C / 30 min

max 80°C / 30 min

80°C / kilka minut

max 80°C / 30 min

Normy i wymagania: Weze chemiczne: EN 12115:2011(typ Q/T). Przemyst spozywczy, kontakt

z zywnoscig (warstwa wewnetrzna): 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP), 10/2011/EU, FDA 21
CFR 177.1520 (c), D.M. 21/03/73. Atmosfery wybuchowe: dyrektywa ATEX (strefy: 0, 1, 2, 20,
21, 22), EN 50014/ IEC 60079-0.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej UPE (dobdr wstepny),
potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International (w szczegdlnosci
dla temperatur powyzej 50°C).

Montaz: Nalezy stosowa¢ koncoéwki z kroécem (,ogonem” do weza) gtadkie, nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbéw, ktére
mogtyby po zaciénieciu przecigé lub uszkodzi¢ warstwe wewnetrzng z UPE. Srednica kré¢ca powinna byé doktadnie dopasowana
do srednicy weza w celu zapewnienia szczelnosci. Montaz tulejami zaciskowymi lub obejmami skorupowymi.

$rednica $rednica grubos¢ cisnienie cisnienie - promien diugosé

indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce pealEkrierie zagiecia masa rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] [mm] [kg/m] [m]

MT-MANICHEM-M-006 6 16 5 16 64 0,9 42 0,26 40
MT-MANICHEM-M-008 8 20 6 16 64 0,9 56 0,36 40
MT-MANICHEM-M-010 10 20 5 16 64 0,9 70 0,38 40
MT-MANICHEM-M-013 13 23 5 16 64 0,9 85 0,42 40
MT-MANICHEM-M-016 16 28 6 16 64 0,9 112 0,51 40
MT-MANICHEM-M-019 19 31 6 16 64 0,9 125 0,65 40
MT-MANICHEM-M-025 25 37 6 16 64 0,9 150 0,80 40
MT-MANICHEM-M-032 32 44 6 16 64 0,9 175 1,00 40
MT-MANICHEM-M-038 38 51 6,5 16 64 0,9 225 1,30 40
MT-MANICHEM-M-050 50 66 8 16 64 0,9 275 2,20 40
MT-MANICHEM-M-065 63,5 79,5 8 16 64 0,9 300 2,60 40
MT-MANICHEM-M-075 75 91 8 16 64 0,8 350 3,15 40
MT-MANICHEM-M-100 100 118 9 16 64 0,8 450 4,90 40
MT-MANICHEM-M-125 125 146 10,5 12 64 0,8 1000 6,90 40

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczgsciej stosowane.

Waz MANICHEM MARBLE DN19 z koncéwkami ze stali nierdzewnej AlSI 316 (GD-VSLB-
025-019-SS, GD-MSLB-025-019-SS) z gwintem BSP 1" zewnetrznym i wewngtrznym,
zacisnietymi tulejg ze stali nierdzewnej AISI 304 (TI-LR-033-12-SS).

Waz MANICHEM MARBLE DN75 z koncéwka z gwintem
zewnetrznym 3” BSP wykonang z polipropylenu zamontowang
obejmg skorupowg ze stali nierdzewnej TI-SC-075-080-SS.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne z fluoropolimeru (MFA) — do najbardziej agresywnych chemikaliéw

MANIFLON

Waz do agresywnych substancji chemicznych,
wymagajacych zachowania najwyzszej czystosci

Warstwa wewn.: biaty polimer MFA
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: czarna guma EPDM

Temp. pracy: od -50°C do +170°C

Najwyzszej jakosci waz ssawno-tloczny, przeznaczony do przesytu agresywnych substanciji
chemicznych, rozpuszczalnikow i stezonych chemikalidw, charakteryzujacy sie duzg
wytrzymato$cig termiczng i mechaniczng i najwyzszg czystoscig warstwy wewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna z biatego polimeru perfluoroalkoksylowego MFA (polimeru fluorowego
0 whasciwosciach zblizonych do teflonu), lustrzanie gtadka (zapobiega osadzaniu si¢ medium na
Sciankach i jest tatwa w utrzymaniu czystos$ci), pozbawiona zapachu i smaku, spetniajgca wysokie
wymagania higieniczne (FDA, USP, europejskie EU). Warstwy posrednie z gumy syntetycznej,
zawierajg wzmochienie z kordu syntetycznego, spirale z drutu stalowego. Zewnetrzna warstwa
z gumy EPDM, antystatyczna (R<10° Q), odporna na $cieranie, ozon i warunki atmosferyczne.
Waz charakteryzuje doskonala odpornosé¢ chemiczna i czystos¢ MFA, nieprzenikliwosé, odpornosé¢ na temperature,
utlenianie i naprezenia mechaniczne. Szeroko stosowany w przemysle chemicznym ze wzgledu na catkowitg odpornosé na
dziatanie wiekszosci substancji chemicznych. Odpowiedni do przesytu stezonych kwasow i tugow (kwas siarkowy, solny,
fosforowy, azotowy, tug sodowy, potasowy itp.). Odporny na rygorystyczne warunki czyszczenia metodg Cleaning-in-Place (CIP).
Na specjalne zamoéwienie wersja M wedtug EN 12115 z wbudowanymi dwoma linkami miedzianymi zapewniajgcymi
odprowadzenie tadunkéw elektrycznych.

Czyszczenie (przemyst spozywczy):

kwasy utleniajgce (nadoctowy, kwasy nieutleniajgce chlor, podchloryn sodu wodorotlenek sodu
CIEIEIEE (e EETE N azotowy), nadtlenek wodoru (3%) (kwas fosforowy) (5%) (200 ppm) (3%)
95°C / 30 min 130°C / 30 min max 80°C / 30 min max 80°C / 30 min 80°C / kilka minut max 80°C / 30 min

Normy i wymagania:

Weze chemiczne: EN 12115:2011 (typ Q). Przemyst spozywczy, kontakt

z zywnoscig: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP); warstwa wewnetrzna:
10/2011/EU, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550 (e-i); ISO 10993. Nie
zawiera plastyfikatorow, ftalandw ani substancji pochodzenia zwierzgcego.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej
PTFE (dobor wstepny), tabela odpornosci MFA (dostepna w Tubes
International, dobdr wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw
zastosowania przez Tubes International.

Montaz: Nalezy stosowac¢ koncowki z kréécem (,ogonem” do weza)
gtadkie, nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbdéw, ktére mogtyby po
zaciénieciu przecigé lub uszkodzié warstwe wewnetrzng z MFA. Srednica
kré¢ca powinna by¢ dokiadnie dopasowana do $rednicy weza w celu
zapewnienia szczelnosci. Montaz tulejami zaciskowymi lub obejmami
skorupowymi.

/‘/
~/

indeks wonmttiona | zowmgtona | Soiowks | oboere | rasmywaihee | Podciénienie | POCHER masa Ao

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] ezt [mm] kg/m] [m]
MT-MANIFLON-010 10 22 6 16 64 0,9 65 0,42 20
MT-MANIFLON-13 13 25 6 16 64 0,9 ) 0,55 20
MT-MANIFLON-016 16 28 6 16 64 0,9 105 0,63 20
MT-MANIFLON-19 19 32 6,5 16 64 0,9 125 0,75 30
MT-MANIFLON-25 25 38 6,5 16 64 0,9 150 0,95 30
MT-MANIFLON-32 32 45 6,5 16 64 0,9 175 1,15 30
MT-MANIFLON-38 38 51 6,5 16 64 0,9 225 1,50 30
MT-MANIFLON-51 51 66 75 16 64 0,9 275 2,20 30
MT-MANIFLON-63 63,5 79,5 8 16 64 0,9 300 3,00 20
MT-MANIFLON-76 76 93 8,5 16 48 0,9 350 3,70 20
MT-MANIFLON-100 100 118 9 16 48 0,9 500 5,00 20

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne z fluoropolimeru (FEP) — do najbardziej agresywnych chemikaliow

TEFLEX

Waz do agresywnych substancji chemicznych, do
warunkoéw higienicznych

Warstwa wewn.: biaty, gtadki FEP

Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: pomaranczowa, gtadka guma EPDM
Temp. pracy: od -40°C do +150°C

Najwyzszej jakosci wagz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesylu bardzo szerokiej gamy
agresywnych substancji chemicznych. Szerokie zastosowanie weza, przede wszystkim
w przemysle chemicznym, warunkowane jest doskonatg odpornoscig polimeru fluorowego FEP
na agresywne rozpuszczalniki oraz stezone fugi i kwasy takie jak: kwas solny, siarkowy,
fosforowy, azotowy oraz tug sodowy i potasowy. Waz moze by¢ stosowany réwniez w przemysle
spozywczym i farmaceutycznym. Chetnie stosowany jest w strefach czystych.

Warstwa wewnetrzna z bialego kopolimeru tetrafluoroetylenu / fluoropropylenu FEP
(termoplastycznego polimeru fluorowego o wiasciwosciach zblizonych do teflonu), lustrzanie
gtadka (zapobiega osadzaniu si¢ medium na $ciankach i jest tatwa w utrzymaniu czystosci), pozbawiona zapachu i smaku,
spetniajgca wysokie wymagania higieniczne (FDA, USP Class VI). Warstwy posrednie z biatej gumy syntetycznej, zawierajg
wzmocnienie z kordu syntetycznego, spirale z drutu stalowego oraz dwie miedziane linki do odprowadzenia tadunkow
elektrostatycznych. Zewnetrzna warstwa z pomaranczowej gumy EPDM, odporna na $cieranie, ozon i warunki atmosferyczne.
Waz charakteryzuje doskonata odporno$¢ chemiczna i czystos¢ FEP oraz wyjatkowa odpornos$¢ na temperature. Specjalnie
zaprojektowany do czyszczenia metoda Cleaning-in-Place (CIP), w tym do sterylizacji parg 150°C.

Czyszczenie (przemyst spozywczy):

gorgca para nadtlenek wodoru kwas nadoctowy kwas fosforowy | chlor |wodorotlenek sodu kwas azotowy
woda wodna 1% 3% 0,1% 0,5% 5% 1% 5% 0,1% 3%
100°C 150°C |max 100°C| max 80°C |max 100°C| max 80°C max 100°C  max 80°C max 100°C max 100°C| max 80°C
/8h / 30 min /30min | /30min | /30 min / 30 min / 30 min / 30 min /30 min /30min | /30 min

Normy i wymagania: Weze chemiczne: EN 12115:2011(typ M). Przemyst spozywczy, kontakt z zywnoscig (warstwa wewnetrzna):
USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej PTFE (dobdr wstepny), tabela odpornosci FEP (dostepna
w Tubes International, dobor wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International.

Montaz: Nalezy stosowa¢ koncéwki z kréécem (,ogonem” do weza) gtadkie, nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbéw, ktére
mogtyby po zaciénieciu przecigé lub uszkodzié warstwe wewnetrzng z FEP. Srednica krééca powinna byé doktadnie dopasowana
do srednicy weza w celu zapewnienia szczelnosci. Linki miedziane powinny by¢ prawidtowo potaczone z koncowkami. Montaz
tulejami zaciskowymi lub obejmami skorupowymi.

Srednica $rednica grubosc¢ ci$nienie cisnienie A promien diugosc¢
. AT ) podci$nienie L masa )
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [bar] zagiecia kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] 9 [m]
IV-TEFLEX-19 19 31,5 6,25 16 64 0,9 90 0,70 20/ 40
IV-TEFLEX-25 25 37,5 6,25 16 64 0,9 120 0,97 20/ 40
IV-TEFLEX-32 32 45 6,5 16 64 0,9 150 1,19 20/ 40
IV-TEFLEX-38 38 51,5 6,75 16 64 0,9 180 1,40 20/ 40
IV-TEFLEX-51 51 65,5 7,25 16 64 0,9 250 2,04 20/ 40
IV-TEFLEX-76 76 91 7,5 16 64 0,9 400 3,09 20/ 40

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

Waz TEFLEX DN38
z koncowka typu
TANKWAGEN VK 2" (TW-
VK-050-SSR + GD-VSLB-
050-038-SS) ze stali
nierdzewnej AlSI 316
zamontowang za pomoca
nierdzewnej skorupowej
Waz TEFLEX DN25 z nierdzewna, higieniczng | obejmy  (RS-6038007020),
koncowka typu TRICLOVER, trwale uzywany do chemikaliow
zamontowang nierdzewng tulejg zaciskowa, | W jednostce ratownictwa
uzywany do przesytu agresywnych substancji chemicznego.

chemicznych w przemysle farmaceutycznym.
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Weze chemiczne

Weze chemiczne z fluoropolimeru (PFA) — do najbardziej agresywnych chemikaliéw

DYNAMIC® SAFE - TECH

Waz do substancji niebezpiecznych, do wszystkich
stref zagrozenia wybuchem

Warstwa wewn.: czarny polimer PFA
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: biato-czarny polietylen UPE, guma
syntetyczna

od -35°C do +130°C

Temp. pracy:

Najwyzszej jakosci wgz ssawno-ttoczny ,FULL OHM” catkowicie antystatyczny (Q/T), przeznaczony do przesytu substancji
wysoce tatwopalnych i bardzo agresywnych chemicznie.
Warstwa wewnetrzna z polimeru perfluoroalkoksylowego PFA (polimeru fluorowego o wtasciwosciach zblizonych do teflonu),

antystatyczna (R<10° Q), lustrzanie gtadka, spetniajgca wysokie wymagania higieniczne (FDA,
USP, europejskie EU). Warstwy posrednie z gumy syntetycznej, zawierajg wzmocnienie
z kordu syntetycznego oraz spirale z drutu stalowego. Zewnetrzna warstwa typu MARBLE
(marmurkowa), gtadka, pokryta polietylenem (UPE), antystatyczna (R<10° Q), spetniajaca
wymogi FDA, pozbawiona zapachu i smaku, odporna na scieranie, ozon i starzenie, chemikalia i
krétkotrwate dziatanie agresywnych kwasow. Zaletg warstwy MARBLE jest ponadto niski
wspotczynnik tarcia - waz slizga sig i nie brudzi powierzchni z ktorymi jest w kontakcie, jest fatwy
do oczyszczenia.

Doskonata odpornosé¢ chemiczna PFA oraz wtasciwosci antystatyczne zaréwno warstwy
wewnetrznej jak i zewnetrznej (R<10° Q) oraz w poprzek $cianki weza (R<10° Q) sprawiaja, ze
waz jest kosztownym, ale technicznie idealnym rozwigzaniem do zastosowan wymagajgcych
najwyzszego bezpieczenstwa, we wszystkich strefach zagrozenia wybuchem (ATEX). Stosowany w przemysle chemicznym,
petrochemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, a takze w biotechnologii. Nie jest przeznaczony do sterylizacji
w autoklawie. Na specjalne zaméwienie dostepna wersja z dodatkowo wbudowanymi linkami miedzianymi (M/T).

Czyszczenie (przemyst spozywczy):

gorgca woda

para wodna

kwasy utleniajgce (nadoctowy, azotowy),
nadtlenek wodoru (3%)

kwasy nieutleniajgce
(kwas fosforowy) (5%)

chlor, podchloryn sodu
(200 ppm)

wodorotlenek sodu
(3%)

95°C / 30 min

130°C / 30 min

max 80°C / 30 min

max 80°C / 30 min

80°C / kilka minut

max 80°C / 30 min

Normy i wymagania:
Weze chemiczne: EN 12115:2011. Przemyst spozywczy, kontakt z zywnoscig: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP); warstwa
wewnetrzna: 10/2011/EU, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550; ISO 10993-4,-10,-11, nie cytotoksyczna (ISO 10993 Part 5);
warstwa zewnetrzna: FDA 21 CFR 177.1520. Nie zawiera plastyfikatoréw, ftalanow ani substancji pochodzenia zwierzecego.

Atmosfery wybuchowe: Dyrektywa ATEX (strefy: 0, 1, 2, 20, 21, 22), EN 50014/ IEC 60079-0.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej PTFE (dobor
wstepny), tabela odpornosci PFA (dostepna w Tubes International, dobdr wstepny),
potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International.

Montaz: Nalezy stosowac¢ koncowki z kréécem (,ogonem” do weza) gtadkie, nieposiadajgce
ostrych lub wysokich karbow, ktére mogtyby po zaci$nieciu przecig¢ lub uszkodzi¢ warstwe
wewnetrzng z PFA. Srednica krééca powinna byé doktadnie dopasowana do $rednicy weza
w celu zapewnienia szczelnosci. Montaz tulejami zaciskowymi lub obejmami skorupowymi.

) $rednica Srednica g'ru_bos'_é cisnienie ciénier)ie podciénienie promigh e dlugo_éé

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [bar] zagiecia* kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]

MT-DYNAMIC-ST-10 10 22 6 10 40 0,9 100 0,5 20
MT-DYNAMIC-ST-13 13 25 6 10 40 0,9 135 0,55 20
MT-DYNAMIC-ST-19 19 31 6 10 40 0,9 188 0,72 20
MT-DYNAMIC-ST-25 25 37 6 10 40 0,9 225 0,89 30
MT-DYNAMIC-ST-32 32 45 6,5 10 40 0,9 262 1,16 30
MT-DYNAMIC-ST-38 38 51 6,5 10 40 0,9 338 1,47 30
MT-DYNAMIC-ST-51 51 65,5 7,25 10 40 0,9 412 2,08 30
MT-DYNAMIC-ST-63 63,5 79,5 8 10 40 0,9 450 2,80 20
MT-DYNAMIC-ST-76 76 92 8 10 40 0,9 525 3,48 20
MT-DYNAMIC-ST-100 100 117 8,5 10 40 0,9 700 4,70 20

Uwaygi: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane. * - statyczny minimalny promien zagiecia (dla giecia dynamicznego kontakt Tubes International).

19 www.tubes-international.com


http://www.tubes-international.com/

WEZE PRZEMYSLOWE

mm TUBES®

Wl International ] )
Weze chemiczne

Weze chemiczne z fluoropolimeru (PFA) — do najbardziej agresywnych chemikaliéw

ULTRAPURA PLATINUM

Specjalny waz z wizualizacjg przeptywu chemikaliow,
aseptyczny
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

przezroczysty polimer PFA

spirala ze stali nierdzewnej AISI 302
przezroczysty silikon

od -30°C do +150°C

Niskocisnieniowy wagz ssawno - ttoczny z przezroczysta warstwg wewnetrzng z odpornego chemicznie PFA i grubg warstwg
zewnetrzng z przezroczystego silikonu. Przeznaczony do réznorodnych zastosowan w przemysle farmaceutycznym,
kosmetycznym, spozywczym i chemicznym, gdzie oprécz najwyzszej czystosci, aseptyczno$ci i odpornoéci chemicznej
wymagana jest obserwacja przeptywu medium.

Warstwa wewnetrzna z polimeru perfluoroalkoksylowego PFA (polimeru fluorowego o wiasciwosciach zblizonych do teflonu),
przezroczysta, lustrzanie gtadka, pozbawiona zapachu i smaku, obojetna chemicznie, spetniajgca wysokie wymagania
higieniczne (FDA, USP, europejskie EU). Wzmocnienie spiralg ze stali nierdzewnej zapewnia dobrg odpornos$¢ na podcisnienie.
Gruba warstwa zewnetrzna z silikonu sieciowanego zwigzkami platyny o gtadkiej powierzchni cechuje si¢ wlasnosciami nie
przylegania (waz nie ,klei sie”) i matym wspoétczynnikiem tarcia. Moze by¢ tatwo oczyszczona przy uzyciu stabego detergentu.
Konstrukcja weza tgczy zalety PFA z elastycznoscia silikonu i jego odpornoscig na temperature. Waz posiada maty minimalny
promien zagiecia, jest gietki i elastyczny w niskich i podwyzszonych temperaturach, odporny na cykliczne zginanie zgodnie
z ASTM D 2176 oraz na obcigzenia dynamiczne.

[T FAREERT P11 ]] P e ppt et

Czyszczenie:

gorgca woda para wodna

kwasy utleniajgce (nadoctowy,
azotowy), nadtlenek wodoru (3%)

kwasy nieutleniajace
(kwas fosforowy) (5%)

chlor, podchloryn sodu
(200 ppm)

wodorotlenek sodu
(3%)

95°C / 30 min 135°C /30 min

max 80°C / 30 min

max 80°C / 30 min

80°C / kilka minut

max 80°C / 30 min

Normy i wymagania higieniczne: warstwa wewnetrzna: USP Class VI, 3-A Sanitary Standards 18-03 Class |, 10/2011/EU, FDA, ISO
10993-4, -10, -11, niecytotoksyczna (ISO 10993 Part 5), ICH Q3D; warstwa zewnetrzna: USP Class VI, 3-A Sanitary Standards 18-
03 Class |, D.M. 21/03/73, FDA, BfR, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993-4, -10, -11, niecytotoksyczna (ISO 10993 Part 5).
Waz zgodny z 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP), wykonany w Cleanroom I1SO 14644-1 Class 8, nie zawiera ftalanéw,
adypatow, nitrozamin, substancji pochodzenia zwierzecego, substancji podlegajgcych EC 1907/2006 (REACH).

Sprawdzenie odpornosci chemicznej: tabela odpornosci chemicznej PTFE (dobér wstepny), tabela odpornosci PFA (dostepna
w Tubes International, dobor wstepny), potwierdzenie odpornosci i warunkéw zastosowania przez Tubes International.

Montaz: Nalezy stosowac koncowki z kro¢écem (,ogonem” do weza) gtadkie, nieposiadajgce ostrych lub wysokich karbow, ktore
mogtyby po zacisnieciu przecigc¢ lub uszkodzi¢ warstwe wewnetrzng z PFA. Srednica kro¢ca powinna by¢ doktadnie dopasowana
do srednicy weza w celu zapewnienia szczelnosci. Montaz tulejami zaciskowymi lub opaskami (obejmami).

$rednica $rednica grubos¢ cisnienie cisnienie - promien dtugosé

indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce pealEkrierie zagiecia masa rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] {bar] L2=0] [mm] kg/m] [m]

MT-ULTRAPURA-PL-13 13 23 5 3 9 0,9 45 0,42 20
MT-ULTRAPURA-PL-19 19 29 5 3 9 0,9 65 0,65 20
MT-ULTRAPURA-PL-25 25 35 5 3 9 0,9 85 0,80 20
MT-ULTRAPURA-PL-38 38 48 5 1 3 0,9 135 1,10 20
MT-ULTRAPURA-PL-51 51 61 5 1 3 0,9 180 1,60 20

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane.

B/ MTG-ULTRAPURA PLATINUM e

Waz ULTRAPURA PLATINUM
DN25 2z katowg koncéwka
higieniczng TRICLOVER (NH-
TCR90-050-22-025) ze stali
nierdzewnej AlSI 316,
zamontowang za pomoca tulei
zaciskowej (TI-LS1-37-16-SS)
ze stali nierdzewnej AlSI 304.
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Weze chemiczne z fluoropolimeru (PTFE) — do najbardziej agresywnych chemikaliéw

Teflon, politetrafluoroetylen (PTFE) jest najbardziej znanym z fluoropolimeréw, stosowanym w przemysle od kilkudziesieciu lat. Wykorzystywane
sg unikalne wiasnosci PTFE, czyli:

. doskonata odpornosé¢ chemiczna;

e niska warto$¢ energii powierzchniowej i wynikajaca z tego hydrofobowos$¢, nie zwilzalnos¢, nieprzywieranie substanciji i fatwos¢ czyszczenia;
e  odpornos¢ na niskie i wysokie temperatury;

Zblizone, cho¢ nie zawsze tak dobre wlasnos$ci posiadajg inne polimery fluorowe takie jak m.in. PFA, MFA lub FEP, natomiast mogg one mie¢
lepsze od PTFE witasnosci przetworcze — dajg sie przetwarza¢ typowymi dla termoplastéw metodami wyttaczania roztopionego materiatu
i posiadajg niekiedy lepsze wiasnosci mechaniczne. PTFE jako materiat jest bezkonkurencyjny w zakresie odpornosci chemicznej
i temperaturowej, natomiast jego przetworstwo jest bardziej skomplikowane. Weze z PTFE majag najczesciej konstrukcje w postaci gtadkiej lub
karbowanej tuby (elastycznej rury) z PTFE z natozonym oplotem z drutéw ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym wysokg odpornos¢ cisnieniowa.
W zaleznosci od typu weza stosowane sg dodatkowe elementy jak spirale stalowe oraz warstwy zewnetrzne z polimeréw lub z gumy.

Wszystkie czyste polimery fluorowe (PTFE iinne: PFA, MFA lub FEP) sg doskonatymi izolatorami i posiadajg duze wartosci rezystancji materiatu.
W zastosowaniu do przeptywu ciektych i gazowych substancji wtasciwos$¢ ta moze powodowaé (w zaleznosci od rodzaju substancji) powstawanie
fadunkéw elektrostatycznych, co moze stanowi¢ zagrozenie w przypadku substancji tatwo zapalnych lub stref zagrozenia wybuchem. Problem
ten rozwigzuje si¢ stosujgc antystatyczng (antyelektrostatyczng) wersje PTFE lub innych polimeréw fluorowych, z dodatkiem amorficznego wegla
(sadzy), obnizajgcego opornos¢ (rezystancje) materiatu, umozliwiajac w ten sposéb odprowadzenie i rozproszenie tadunkéw elektrycznych.
Réznego rodzaju weze z PTFE przedstawione sg szczegétowo w nastepnych rozdziatach dotyczacych wezy teflonowych. Weze te nadajg sie do
roznorodnych zastosowan do substancji chemicznych. W tym rozdziale przedstawiony jest wgz CORROLINE PLUS - specjalnie zaprojektowany
do najbardziej wymagajgcych zastosowan w przemysle chemicznym.

Waz teflonowy CORROLINE PLUS - opis ogolny
CORROLINE PLUS

Mocny waz teflonowy do agresywnych chemikaliow,
gladki w srodku, gietki, odporny na zatamania,
antystatyczny, o wysokim cisnieniu roboczym
Warstwa wewn.: PTFE antystatyczny (wersja AS)
Wzmocnienie: spirala ze stali AISI 316,
oplot ze stali AISI 304
Warstwa zewn.: czarna guma EPDM, antystatyczna,
ze spiralg ze stali weglowej (17+3”)
Temp. pracy: od -40°C do +150°C

Waz ssawno-ttoczny o wewnetrznej warstwie z PTFE, zgodny z EN 16643 (typ SC), antystatyczny
- typ Q/M (wersja AS), o wyjatkowej odpornosci chemicznej, temperaturowej i cisnieniowe;.
Przeznaczony do przesytu wszelkich, réwniez bardzo agresywnych substancji chemicznych, miedzy CORROLINE PLUS
innymi do stezonych kwasow i tugéw, rozpuszczalnikéw, farb, barwnikéw, klejow, detergentow, WAZ CHEMICZNY
weglowodoroéw, paliw i olejéw. Charakteryzuje sie niska przenikalnoscig dla gazéw. Gtadka warstwa :
wewnetrzna zapobiega osadzaniu sie medium na $ciankach oraz nie powoduje zaburzenia
przeptywu. Unikalna konstrukcja z dwoma spiralami stalowymi czyni waz odpornym na cykliczne
zginanie (do 100 000 cykli) i zatamania, jednoczesnie umozliwiajgc uzyskanie matego promienia
giecia. Przystosowany jest do najbardziej wymagajgcego $rodowiska pracy, jest ognioodporny
i moze by¢ uzytkowany w strefach zagrozenia wybuchem. Dostepny w formie gotowych przewodéw
(wezy z koncowkami) skonfigurowanych wedlug zamoéwienia klienta, testowanych cisnieniem
prébnym 150% cisnienia roboczego. Przewody moga by¢ wykonane w nastepujgcych wersjach:
- z koncéwkami ze stali nierdzewnej AlSI 316 montowanymi w standardowy sposab;
- z koncéwkami ze stali nierdzewnej pokrytymi wewnatrz PTFE (ENCAP);
- z kohAcéwkami flarowanymi (warstwa PTFE stanowigca integralng czes¢ wewnetrznej Scianki
weza wylozona wewnatrz koncowki i na jej powierzchni uszczelniajace;j).
Dla koncowek ENCAP i flarowanych medium ptyngce przez przewdd ma kontakt jedynie z teflonowg
warstwg wewnetrzng, co sprawia, ze ma on najwyzszg odpornos¢ chemiczng.

SPOKOJNA NOCA

indeks $rednica $rednica g’ru_boéé cisnienie ciénienie podciénienie promie_ﬁ o diugosé
(wersja antystatyczna AS) DN wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [bar] zagiecia kg/m] maks.

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]
AF-CLPSS-015AS-RC-BLACK 1/12” 13,1 21,5 4,2 69 276 0,9 38 0,40 30
AF-CLPSS-020AS-RC-BLACK | 3/4” 19,3 28,5 4,6 43 172 0,9 50 0,70 30
AF-CLPSS-025AS-RC-BLACK 1” 25,7 37,0 5,65 41 164 0,9 70 1,10 30
AF-CLPSS-032AS-RC-BLACK | 1.1/4” 32,2 44,6 6,2 38 152 0,9 100 1,60 30
AF-CLPSS-040AS-RC-BLACK | 1.1/2” 38,5 51,7 6,6 34 136 0,9 120 1,92 30
AF-CLPSS-050AS-RC-BLACK 2’ 51,7 65,0 6,65 28 112 0,9 150 2,80 25
AF-CLPSS-065AS-RC-BLACK | 2.1/2" 63,7 80,5 8,4 20 80 0,9 300 3,98 18
AF-CLPSS-080AS-RC-BLACK 3 76,8 92,8 8,0 15 60 0,9 350 4,42 15

Uwagi: Indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane. Waz dostepny takze z naturalnym PTFE (nie antystatycznym), np. AF-CLPSS-040-RC-BLACK.
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Waz teflonowy CORROLINE PLUS - konstrukcja, charakterystyka i zalety

Unikalna konstrukcja weza CORROLINE PLUS

Warstwa wewnetrzna PTFE (antystatycznego lub naturalnego) jest

wewnatrz prawie gtadka a na zewnatrz spiralnie karbowana. Pomiedzy

karbami PTFE utozona jest spirala ze stali nierdzewnej, zapewniajgca
odpornos$¢ na zatamania i na podcisnienie. Oplot ze stali nierdzewnej
nadaje konstrukcji odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne, a gruba warstwa
ognioodpornej gumy EPDM chroni waz od urazéw zewnetrznych.

Dodatkowo, dla wezy w rozmiarach od 1” do 3", w warstwie gumy

umieszczona jest druga spirala stalowa, zabezpieczajgca waz przed

zatamaniami. Gumowa warstwa zewnetrzna weza jest gladka

i blyszczgca, umozliwiajgc tatwe oczyszczenie.

Zalety:

e bardzo maty minimalny promien zagiecia weza w poréwnaniu ze
standardowymi wezami przemystowymi;

o gietkos¢ — mniejsza sita potrzebna do wygiecia weza w poréwnaniu
z innymi wezami z gtadkoscienng warstwg wewnetrzng z PTFE;

e doskonata odpornos¢ na zatamania — w poréwnaniu z innymi
wezami z gladkoscienng warstwg wewnetrzng z PTFE, odpornosc
na urazy zewnetrzne;

e doskonata odpornos$é na cykliczne zginanie — wytrzymuje nawet
ponad 100 000 cykli zginania, nieporéwnywalnie do innych wezy
z gtadkoscienng tworzywowg warstwg wewnetrzng;

e duza wielko$¢ przeptywu — ponad dwa razy wigksza niz dla wezy
karbowanych o tej samej $rednicy.

Wiasnosci antyelektrostatyczne

..... i

LALLM

N

1. wewnetrzna warstwa z PTFE — wewnatrz prawie gtadka,
zewnetrznie karbowana (co zapewnia niezwyktg gietkos¢
i elastyczno$¢), wzmocniona spiralg ze stali nierdzewnej AlSI

316
CORROLINE PLUS z naturalnym PTFE CORROLINE PLUS AS - antystatyczny 2. oplot ze stali nierdzewnej AlSI 304 zapewnia wysoka
. . . wytrzymato$¢ cisnieniowg
Wersja antystatyczna weza ’CORR.OLINE PLUS z czamym PTFE !est 3. warsiwa zewnetrzna z czamej, ognioodpomej gumy EPDM,
podstawc?y\{a d'Ia. zastosowan chemlcgnth, poniewaz dla bardzo wielu 2 zatopiona spiral stalowa (rozmiary 1"+ 3"), zapewnia
substanciji istnieje ryzyko gromadzenia sie tadunkéw elektrycznych na ochrone zewnetrzna przed urazami
wewnetrznej powierzchni PTFE i mozliwosci ich roztadowania poprzez R —maly minimainy promien zagiecia
$cianke weza. Dotyczy to ptyndw o niskiej przewodnosci (< 108 S/m,
Siemens/metr): paliw, rozpuszczalnikéw, freonu, nie polarnych Ognioodpornosé weza CORROLINE PLUS

substancji organicznych, a nawet wody (ultra czysta WFI — Water For
Injection — woda do wstrzykiwan). Rowniez wszystkie dwufazowe media
(np. proszek w powietrzu, krople wody w parze, gazach lub oleju)
stwarzajg niebezpieczenstwo wytwarzania fadunkéw elektrycznych.
W przypadku weza CORROLINE PLUS AS (z antystatycznym PTFE)
waz spetnia wymagania antystatyczne normy EN 16643 dla typu Q
(opornos¢ pomiedzy elektrodg piankowg na warstwie wewnetrznej lub
zewnetrznej i metalowg koncowkg 10° + 108 Q, ISO 8031).
W zastosowaniu, przynajmniej jedna koncéwka musi by¢ uziemiona, dla

odptywu fadunkow elektrycznych. Waz CORROLINE PLUS AS moze by¢ Waz CORROLINE PLUS jest ogniotrwaty (Fireproof)
zastosowany w strefach zagrozenia wybuchem 1, 2 oraz 21 i 22 zgodnie zgodnie z BS 5173 Section 103.13 Part 6.2, 6.3.
z dyrektywg ATEX 2014/34/EU (kontakt Tubes Intemational.) Z zamontowanymi okuciami moze by¢
Elektryczna przewodnos¢ jest odmienna wiasnoscia i oznacza g dog WA SR, 0 (LR, UE
ciggto$¢ elektryczng pomiedzy koncoéwkami (oporno$¢ pomiedzy EPDM na okuciach (DBK-300) jest ogniotrwaly
koncéwkami mniejsza od 100 Q, wymagania EN 16643, BRG 132, ISO (Fireproof). CORROLINE PLUS jest zgodny
8031). Odpowiednio zmontowany wgz CORROLINE PLUS zaréwno z wymaganiami  bezpieczenstwa TRbF  131/2
w wersji AS jak i z naturalnym PTFE spetnia te wymagania (typ M wg i odpornoscig na ptomien wg EN 16643.

EN16643).

Wiasnosci higieniczne i czyszczenie

CORROLINE PLUS wykonany jest z PTFE zgodnego z FDA 21 CFR 177.1550. W wersji AS zawiera mniej niz 2,5% wysokiej
czystosci sadzy (zgodnie z FDA 21 CFR 178.3297 i 2007/19/EC). Wegiel jest doskonale rozprowadzony, zamkniety w PTFE
i w normalnym, nie $cierajgcym zastosowaniu nie zanieczysci przeptywajgcego medium. CORROLINE PLUS wykonany jest
zgodnie z 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP); warstwa wewnetrzna: 10/2011/EU. Wgz CORROLINE PLUS moze by¢
czyszczony metodami CIP i SIP, pod warunkiem uwzglednienia problemu elektrycznosci statycznej (tam, gdzie wymagane —
zastosowanie wersji AS). Autoklawowanie weza CORROLINE PLUS jest mozliwe (do 135°C, 30 min, do ponad 100 razy).
Szczegodtowe informacje — kontakt Tubes International.
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Koncoéwki do weza teflonowego CORROLINE PLUS

Podstawowymi koricéwkami do weza CORROLINE PLUS sg koncéwki typu DC (DIRECT CRIMP). Oprécz tego waz moze byé
montowany z uzyciem koncowek z ogonem do wezy teflonowych przy uzyciu tulei AF-BFXT3 (patrz rozdziaty dotyczgce wezy
teflonowych) oraz w wykonaniu z koncéwkami flarowanymi (warstwa wewnetrzna weza z PTFE wylozona wewnagtrz koncowki
i na powierzchnie uszczelniajgcg). Cisnienie robocze kompletnego przewodu z kohcéwkami jest ograniczone ci$nieniem
roboczym weza oraz cisnieniem roboczym koncowki.

Standardowe koncéwki DC (DIRECT CRIMP):

Koncowki DIRECT CRIMP z  ogonem
zaprojektowanym specjalnie do wezy teflonowych,
montowane w prosty, standardowy sposob do
weza tulejami zaciskowymi (AF-DC-...)
przeznaczonymi do montazu wezy teflonowych
z dodatkowg powtokg gumowg (montaz: 1T-128).
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, tuleje
zaciskowe ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Dostepne rowniez  koncoéwki z  gwintem
wewnetrznym NPT, koncéwki JIC (37°) oraz (na
zapytanie) koncowki o rozmiarach 2.1/2” i 3”.

Waz teflonowy CORROLINE PLUS 1.1/2” z koncéwka ze stali nierdzewnej AISI 316
z gwintem wewnetrznym BSP 1.1/2”, uszczelnienie na stozku 60° (AF-DCX-BW110-32-32)
zamontowang do weza tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej AISI 304 (AF-DC-040).

Koncowki gwintowe i tuleje zaciskowe (DIRECT CRIMP)
Cisnienie robocze przewodu z koncéwkami gwintowymi odpowiada ci$nieniu roboczemu weza.

GW BSP stozek 60° GZ BSP uszcz. ptaskie* GZ BSPT GZ NPT tuleja zaciskowa
== '
typOkUCia / E E_} I I l
i i l I
stal nierdzewna AIS| 316 stal nierdz. AISI 304
. rozmiar . . . . .
DN weza gwintu indeks indeks indeks indeks indeks
1/2” 1/2” AF-DCX-BW110-08-08 AF-DCX-BZ140-08-08 AF-DCX-BZ130-08-08 AF-DCX-NZ110-08-08 AF-DC-013
3/4” 3/4” AF-DCX-BW110-12-12 AF-DCX-BZ140-12-12 AF-DCX-BZ130-12-12 AF-DCX-NZ110-12-12 AF-DC-020
1” 1” AF-DCX-BW110-16-16 AF-DCX-BZ140-16-16 AF-DCX-BZ130-16-16 AF-DCX-NZ110-16-16 AF-DC-025
1.1/4” 1.1/4” - AF-DCX-BZ140-20-20 - - AF-DC-032
1.1/2” 1.1/2” AF-DCX-BW110-24-24 AF-DCX-BZ140-24-24 AF-DCX-BZ130-24-24 AF-DCX-NZ110-24-24 AF-DC-040
2’ 2’ AF-DCX-BW110-32-32 AF-DCX-BZ140-32-32 AF-DCX-BZ130-32-32 AF-DCX-NZ110-32-32 AF-DC-050
2.1/2", 3 21/2, 3" (dostepne na zapytanie)

* Zastosowanie koncéwki z GZ BSP z uszczelkg ptaskg umozliwia dokrecenie wielu typéw ztgcz (np. TW, CAMLOCK AU i DU, ztgcza suchoodcinajgce).

Koncowki kotnierzowe PN (DIRECT CRIMP)
Cisnienie robocze koncéwek kotnierzowych odpowiada ci$nieniu roboczemu wg typu kotnierza: dla PN40 — 40 bar, PN16 — 16 bar (do 50°C).

kotnierz obrotowy — wktad kotnierz obrotowy kotnierz obrotowy kotnierz obrotowy
stal nierdzewna AIS| 316 PN PN PN
stal weglowa: stal nierdzewna AISI 304 stal nierdzewna AISI 316
[ - cynkowana (CSZP)
- blue epoxy (CSBE)*
% gt -is 2iee e 2y -l
typ okucia -3 5 5
\ e € » { | e € » 1 \ e € > {
- | s | - |
- - -
DN weza kotnierz indeks indeks** indeks** indeks**

1/2” DN15 / PN40 AF-DCX-SFL-013W - AF-CFXSFL-013K AF-CLP-SFL-13K-316

3/4” DN20 / PN40 AF-DCX-SFL-020W - AF-CFXSFL-020K AF-CLP-SFL-20K-316
» AF-CLP-SFL-25K-CSZP

1 DN25 / PN40 AF-DCX-SFL-025W AF-CLP-SFL-25K-CSBE AF-CFXSFL-025K AF-CLP-SFL-25K-316

1.1/4” DN32 / PN40 (na zapytanie) - AF-CFXSFL-032K AF-CLP-SFL-32K-316
n AF-CLP-SFL-40K-CSZP

1.1/2 DN40 / PN40 AF-DCX-SFL-040W AF-CLP-SFL-40K-CSBE AF-CFXSFL-040K AF-CLP-SFL-40K-316
N AF-CLP-SFL-50K-CSZP

2 DN50 / PN16 AF-DCX-SFL-050W AF-CLP-SFL-50K-CSBE AF-CFXSFL-050K AF-CLP-SFL-50K-316

2.1/2”,3" |DN65, 80 / PN16 (dostgpne na zapytanie)

* blue epoxy — stal weglowa malowana proszkowo niebieska farbg epoksydowa; ** mozliwe jest zastosowanie standardowych kotnierzy PN typ 02 (TK-KO-T02-...)
w odpowiedniej wersji materiatowej, z otworem kotnierza zmodyfikowanym (powigkszonym) odpowiednio do wktadu kotnierza.
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Koncoéwki do weza teflonowego CORROLINE PLUS

Koncowki kotnierzowe ASA (DIRECT CRIMP)
Cisnienie robocze koncéwek kotnierzowych odpowiada cisnieniu roboczemu danego typu kotnierza: dla ASA 150 = 16 bar (do 38°C).

kotnierz obrotowy — wktad
stal nierdzewna AIS| 316

kotnierz obrotowy
ASA (ANSI) 150
stal weglowa:

kotnierz obrotowy
ASA (ANSI) 150
stal nierdzewna AlSI| 304

kotnierz obrotowy
ASA (ANSI) 150
stal nierdzewna AlSI 316

R T - cynkowana (CSZP)
' - blue epoxy (CSBE)*
kuci -“-_!g e w's e i e -l
typ okucia = 3 3 ) 5 )
: \ e € > { | (e € > { \ e L » {
: «rs ! - ) «rs )
DN weza DN kotnierza indeks indeks indeks indeks
1/2” 1/12” AF-DCX-SFLA-013W - AF-CFXSFLA-013K AF-CLP-SFLA-13K-316
3/4” 3/4” AF-DCX-SFLA-020W - AF-CFXSFLA-020K AF-CLP-SFLA-20K-316
” » AF-CLP-SFLA-25K-CSZP
1 1 AF-DCX-SFLA-025W AF-CLP-SFELA-25K-CSBE AF-CFXSFLA-025K AF-CLP-SFLA-25K-316
1.1/4” 1.1/4” - - - -
” N AF-CLP-SFLA-40K-CSZP
1.1/2 1.1/2 AF-DCX-SFLA-040W AF-CLP-SFLA-40K-CSBE AF-CFXSFLA-040K AF-CLP-SFLA-40K-316
" ” AF-CLP-SFLA-50K-CSZP
2 2 AF-DCX-SFLA-050W AF-CLP-SFLA-50K-CSBE AF-CFXSFLA-050K AF-CLP-SFLA-50K-316
2.1/2", 3 2.1/2°, 3 (dostepne na zapytanie)

* blue epoxy — stal weglowa malowana proszkowo niebieskg farbg epoksydowa

Koncowki CAMLOCK i koncéwki higieniczne (DIRECT CRIMP)

Standardowg uszczelkg w komplecie gniazda CAMLOCK C (SAFLOK) jest NBR. Inne uszczelki — patrz rozdziat ,Ztgcza CAMLOCK” w dziale
ARMATURA PRZEMYSEOWA. Cisnienie robocze CAMLOCK — w zalezno$ci od uszczelki: 16 bar (NBR) lub 10 bar (FEP/SIL, viton). Cisnienie
robocze TRICLOVER: 16 bar (lub wyzsze — w zaleznosci od obejmy). Cisnienie robocze DIN 11851: 40 bar do 1.1/2”, dla 2” i 3”: 25 bar.

CAMLOCK C CAMLOCK A TRICLOVER (TRICLAMP) DIN 11851
(SAFLOK)
obrotowy
mim J—
1 e, ——t
typ okucia e . N
g - Q™
¥ standard: ASME BPE (DIN 32676 C), ISO 1127 W — wkiad (stal AISI 316, Ra: SF3)
stal nierdzewna AISI 316L (1.4404) N — nakretka (stal AISI 304)
DN weza indeks indeks indeks (prosta) indeks (katowa 90°) D/d* [mm] Ra** indeks
AF-DCX-TC-025-09-013 |AF-DCX-TC90-025-09-013| 25/9,4 SF3
112" ; ; AF-DCX-TC-050-18-013 ; 505/181 | Ha | AF-DCX-DIN-013W
AF-DCX-TC-050-22-013 R 505/22,1 | sF3 | AF-CFXDIN-013N
AF-DCX-TC-025-15-019 |AF-DCX-TC90-025-15-019| 25/1575 | SF3
_DCX-CAM- | AF-DCX-TC-050-22-019 - 50,5/22,1 | SF3 _DCX-DIN-
34 | AF-DCx-CAM-020G| AF %Czé V\cI:AM AF-DCX-DIN-020W
AF-DCX-TC-050-24-019 - 50,5/23,7 H4 AF-CEXDIN-020N
AF-DCX-TC-050-35-019 - 50,5/34,8 | SF3
AF-DCX-TC-050-22-025 |AF-DCX-TC90-050-22-025| 50,5/22,1 | SF3
1 |AF-DCX-CAM-025G | AFPCX-CAM- - I ey 7C050-30-025 ; 50,5/29.7 | Ha | AFDCX-DIN-025W
025W AF-DCX-DIN-025N
AF-DCX-TC-050-35-025 - 50,5/34,8 | SF3
1.1/4" | AF-DCX-CAM-032G - AF-DCX-TC-064-38-032 - 64 /38,4 H4 -
AF-DCX-TC-050-35-038 |AF-DCX-TC90-050-35-038| 50,5/34,8 | SF3
11/22 | AF-DCX-CAM-040G| AFPCX-CAM- I e oy TC-064-44-038 - 641443 | Ha | AFDCX-DIN-040W
040w AF-DCX-DIN-040N
AF-DCX-TC-064-48-038 - 64/475 | SF3
_DCX-CAM- | AF-DCX-TC-064-48-051 | AF-DCX-TC90-064-48-051| 64/47,5 | SF3 DCX-DIN-
» | arDex.CAM0s0G | AF-DCX-CAM AF-DCX-DIN-050W
050W AF-DCX-TC-077-56-051 - 775/56,3 | H4 AF-DCX-DIN-050N

* D/d — oznacza: D - $rednica zewnetrzna talerzyka TRICLOVER, d — $rednica wewnetrzna wylotu kofAcéwki. Patrz opis koncéwek TRICLOVER w rozdziale ,Ztgcza
nierdzewne higieniczne” dzialu ARMATURA PRZEMYSLOWA, ** Ra — standard wykonczenia powierzchni wewnetrznej (ASME BPE SF3: Ra<0,76pm, DIN H4:
Ra<0,4 ym; dostepne réwniez koncowki elektropolerowane, (odpowiednio SF4: Ra<0,38 ym, HE4: Ra<0,4 um) przyktadowy indeks: AF-DCX-TC-025-09-013E

CORROLINE PLUS DN25 ze ztgczem SAFLOK

CORROLINE PLUS DN40 z AF-DCX-TC-064-48-038

CORROLINE PLUS DN25 z kotnierzem PN40
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Koncoéwki do weza teflonowego CORROLINE PLUS
Koncéwki ENCAP — wytozone PTFE

ZALETY KONCOWEK ENCAP

koncéwka standardowa CAMLOCK (DIRECT CRIMP)

koncéwka CAMLOCK ENCAP - wytozona PTFE (DIRECT CRIMP)

AlISI 316

PTFE

Standardowa koncéwka CAMLOCK do weza CORROLINE PLUS wykonana ze stali nierdzewnej AlSI
316 zatozona jest do wnetrza weza i zaci$nieta w wezu tulejg zaciskowg DC (DIRECT CRIMP) ze stali
nierdzewnej. Jest to najprostsze i w wigkszosci przypadkéw wystarczajgce rozwigzanie. Jezeli jednak
substancja przeptywajgca przez waz jest tak agresywna, ze powoduje nieakceptowalng korozje stali
nierdzewnej AISI 316, nalezy albo zastosowa¢ drogie koncowki wykonane ze specjalnych stopéw niklu
(monel, Hastelloy) lub (réwniez drogie) koncoéwki flarowane — zamontowane w specjalny sposéb,
pomiedzy oplotem a warstwg PTFE. Warstwa PTFE integralna z warstwg wewnetrzng weza jest wtedy
przeciagnieta przez koncéwke i wywinigta na powierzchni uszczelniajgcej. Gdy to rozwigzanie nie jest
dostepne, alternatywg jest zastosowanie koncéwek ENCAP wytozonych teflonem i montowanych do
weza w standardowy sposéb tulejami zaciskowymi DC (DIRECT CRIMP). Substancja w wgzu ma wtedy
kontakt wytacznie z PTFE. Koncéwki ENCAP nie zapewniajg takiej samej higienicznosci jak koncowki
flarowane integralnym PTFE, poniewaz krawedz konca koncéwki wewnatrz weza stwarza mozliwo$é
gromadzenia sig¢ zanieczyszczen. Koncowki ENCAP typu AF-DC-EFX wytozone sg PTFE o grubosci 1,5
mm (do rozmiaru 1.1/2”) i 1,8 mm (2" i wigcej). Zmniejszenie przelotu koncéwki jest znaczaco mniejsze
niz w przypadku innych podobnych kofncéwek wytozonych PFA. Korncéwki ENCAP dostgpne sg w wersji
z naturalnym PTFE oraz z antystatycznym PTFE (indeks z przyrostkiem — AS).

GW BSP uszcz. plaskie | GZ BSP uszcz. ptaskie | CAMLOCK C (SAFLOK) CAMLOCK A kotnierz obrotowy
uszczelka FEP/SIL — wktad
typ 2
okucia
stal AISI 316 / PTFE antystatyczny

DN Pkl indeks indeks indeks indeks indeks "
weza [mm] [mm]
1/2” 7,0 AF-DC-EFX-BSP-08F-AS AF-DC-EFX-BSP-08M-AS

3/4” 13,34 | AF-DC-EFX-BSP-12F-AS AF-DC-EFX-BSP-12M-AS AF-DC-EFX-CAM-020G-AS AF-DC-EFX-CAM-020W-AS | AF-DC-EFX-SFL-020W-AS | ~

1” 16,94 | AF-DC-EFX-BSP-16F-AS AF-DC-EFX-BSP-16M-AS AF-DC-EFX-CAM-025G-AS AF-DC-EFX-CAM-025W-AS | AF-DC-EFX-SFL-025W-AS | 50,8
1.1/4” 22,91 | AF-DC-EFX-BSP-20F-AS AF-DC-EFX-BSP-20M-AS AF-DC-EFX-CAM-032G-AS AF-DC-EFX-SFL-032W-AS | 63,0
1.1/2" 28,45 | AF-DC-EFX-BSP-24F-AS AF-DC-EFX-BSP-24M-AS AF-DC-EFX-CAM-040G-AS AF-DC-EFX-CAM-040W-AS | AF-DC-EFX-SFL-040W-AS | 73,0

2 41,15 | AF-DC-EFX-BSP-32F-AS AF-DC-EFX-BSP-32M-AS AF-DC-EFX-CAM-050G-AS AF-DC-EFX-CAM-050W-AS | AF-DC-EFX-SFL-050W-AS | 92,0

21/2°, 3" (dostepne na zapytanie)

* ze wzgledéw technologicznych $rednica D wyflarowania PTFE na kotnierzu moze by¢ mniejsza od nominalnej wg normy — kontakt Tubes International

— EX

Waz CORROLINE PLUS DN50 z korcéwka z gwintem zewnetrznym BSP 2” z nakreconym ztgczem suchoodcinajgcym typu DDC ze stali AISI 316 (MK-DDC-
S210A4401A). Cisnienie robocze do 25 bar. W kontakcie z medium znajduja sie: PTFE (waz, uszczelka gwintu 2” BSP), stal nierdzewna AISI 316 (kofncéwka oraz
ztgcze suchoodcinajgce), viton (FPM) — o-ringi uszczelnienia ztgcza suchoodcinajgcego. Wszystkie te materiaty odporne sg na typowe agresywne chemikalia.
Gdy jednak odpornos¢ (stal AISI 316, viton) jest niewystarczajgca — nalezy zastosowac¢ np. koncéwki ENCAP pokryte PTFE a ztgcze suchoodcinajace ze stopu

Hastelloy, z odpowiednim uszczelnieniem.

CcorRRoLIN

% A% ™
pTFE SC TREF
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Koncoéwki do weza teflonowego CORROLINE PLUS

Koncoéwki flarowane — wytozone PTFE integralnie z warstwa wewnetrzng weza

ZALETY KONCOWEK FLAROWANYCH
koncoéwka standardowa CAMLOCK (DIRECT CRIMP) koncoéwka flarowana CAMLOCK

AlSI 316 PTFE PTFE

Standardowa koncéwka CAMLOCK do weza CORROLINE PLUS wykonana ze stali nierdzewnej AIS| 316 zatozona jest do wnetrza weza i zaci$nieta w wezu
tuleja ze stali nierdzewnej. Jest to najprostsze i w wiekszos$ci przypadkéw wystarczajace rozwigzanie. Jezeli jednak substancja przeptywajgca przez waz jest tak
agresywna, ze powoduje nieakceptowalng korozje stali nierdzewnej AISI 316, nalezy albo zastosowaé drogie koncéwki wykonane ze stopéw niklu (monel,
Hastelloy) lub (réwniez drogie) koncéwki flarowane — zamontowane w specjalny sposob, pomigdzy oplotem a warstwg PTFE. Warstwa PTFE jest wtedy
przeciagnieta przez koncoéwke i wywinigta na powierzchni uszczelniajgcej. Przewod jest catkowicie teflonowy dla ptyngcej nim substancji. Jego odpornosé
chemiczna odpowiada prawie nieograniczonej odpornosci PTFE. Dodatkowo, brak jest krawedzi konca koncéwki wewnatrz weza, co mimo najlepszego jej
uksztattowania stanowi¢ moze miejsce gromadzenia sie zanieczyszczen. W przypadku koncéwek flarowanych powierzchnia wewnetrzna jest jednolitg gtadkg
warstwg PTFE, co utatwia oczyszczenie weza i jest wazne ze wzgleddw higienicznych lub problemu zachowania czysto$ci medium. Dla weza CORROLINE
PLUS rozwigzanie dostepne zaréwno dla naturalnego jak i antystatycznego PTFE - dla kofcowek kotnierzowych, ztgczy CAMLOCK i adaptoréw.

= = = b

Koncoéwki nalewcze DIP PIPE

- Koncowki DIP PIPE sg zamontowanymi na state do
weza CORROLINE PLUS grubymi  rurami
z antystatycznego czarnego PTFE, prostymi lub
zagietymi o 90°. Zaprojektowane sg do zanurzania ; .
w gee::zkach, zbiornikac#m lub reaktoraqch chemicznych el ' ﬁ
w celu zasysania lub wlewania ptynéw procesowych.

Przeznaczone sg do cisnienia roboczego do 3 bar ‘ by

i podcisnienia do - 0,9 bar. Standardowo proste i

o dtugosci 1 m, dostepne dla wezy od 3/4” do 2. b
Dostepne jest rowniez rozwigzanie z koncéwkami
DIP PIPE ze ztgczem CAMLOCK — tatwo montowane
i demontowane.

Zewnetrzne ostony ochronne weza CORROLINE PLUS

DBK300

W celu zwiekszenia ochrony weza przed $cieraniem i urazami zewnetrznymi w ciezkich warunkach pracy stosowane sg spiralne ostony
ochronne — z tworzywa (np. HDPE) lub drutu stalowego. Dostepne sg rézne rodzaje oston — patrz rozdziaty ,Ostony” oraz ,Ostony
wysokotemperaturowe” w dziale URZADZENIA | AKCESORIA. Ostona DBK300 to dodatkowa gruba warstwa gumy EPDM zawulkanizowana
na koncowce i wezu na dtugosci 300 mm od koncowki. Zwieksza odpornosé weza na nadmierne zagiecie przy koncéwce oraz czyni caty
przewdd ogniotrwatym (Fireproof, BS 5173). Ostony mogg zwigkszy¢ minimalny promien zagiecia weza. Nalezy je dobieraé pod katem
przewidywanych warunkéw zewnetrznych uzytkowania, uwzgledniajac temperature - w kontakcie z Tubes International.

Oznakowanie i identyfikacja weza CORROLINE PLUS

Kazdy przewéd CORROLINE PLUS jest testowany
i oznakowany indywidualnym numerem na tulei
zaciskowej lub specjalnym pierscieniu. Dostepne
jest oznakowanie COLOUR CODING kolorowymi
tasmami z PTFE w celu szybkiej identyfikacji
réznych przewodow.

26 www.tubes-international.com .


http://www.tubes-international.com/

