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Weze do pary wodnej .

VICTORIA® RED

Czerwony waz do pary nasyconej i przegrzanej ze
wzmocnieniem stalowym

Warstwa wewn.: czarna guma EPDM
Wzmocnienie: podwadjny kord z drutu stalowego
Warstwa zewn.: czerwona guma EPDM,
mikroperforowana

od -40°C do +210°C

(chwilowo do +232°C)

Mocny i elastyczny waz ttoczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej i przegrzanej. Warstwa wewnetrzna
o dobrej odporno$ci na wysokg temperature i pare nasycong. Moze by¢ uzywany chwilowo do pary przegrzanej o temperaturze
+232°C i ci$nieniu 18 bar, diuzsze uzycie z parg przegrzang zmniejsza zywotno$¢ weza. Warstwa zewnetrzna odporna na
temperature, warunki atmosferyczne, $cieranie i starzenie.

Temp. pracy:

Waz powszechnie stosowany w przemysle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach
przemystowych. Nie jest przeznaczony do oczyszczaczy parowych (,dry steam cleaners”).

Do pary wodnej stosowac¢ specjalne kohcéwki skrecane srubami przeznaczone do pary wodnej. W celu wydtuzenia zywotnosci
nalezy oprézni¢ waz z pary po uzyciu, by unika¢ gromadzenia sie kondensatu.

Srednica Srednica grubosé ci$nienie ci$nienie dtugosc¢

. AP . masa )

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] g [m]
IV-VICTORIA-010R 10 21 5,5 18 180 0,41 60 /120
IV-VICTORIA-013R 13 25 6 18 180 0,51 60 /120
IV-VICTORIA-019R 19 31 6 18 180 0,67 60/120
IV-VICTORIA-025R 25 37 6 18 180 0,90 60/120
IV-VICTORIA-032R 32 44,5 6,25 18 180 1,15 60 /120
IV-VICTORIA-038R 38 52 7 18 180 1,48 60 /120
IV-VICTORIA-051R 51 65,5 7,25 18 180 2,15 60 /120

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane
VICTORIA® PREMIUM

Czerwony waz do pary hasyconej ze wzmochieniem
stalowym, o duzej odpornosci na popcorning

Warstwa wewn.: czarna guma lIR

Wzmocnienie: podwdjny kord z drutu stalowego
Warstwa zewn.: czerwona guma EPDM,
mikroperforowana

od -40°C do +210°C

Mocny i elastyczny waz tloczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej. Warstwa wewnetrzna o dobrej
odpornosci na wysokg temperature, pare nasycong i zjawisko popcorningu (niszczenie warstwy wewnetrznej poprzez wnikanie
kondensatu pary). Wytrzymuje chwilowo pare przegrzang o temperaturze +230°C i cisnieniu 18 bar, dluzsze uzycie z parg
przegrzang zmniejsza zywotno$¢ weza. Warstwa zewnetrzna odporna na temperature, warunki atmosferyczne, $cieranie
i starzenie.

Waz stosowany w przemys$le chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach przemystowych. Nie jest
przeznaczony do oczyszczaczy parowych (,dry steam cleaners”).

Temp. pracy:

Do pary wodnej stosowac¢ specjalne koncéwki skrecane srubami przeznaczone do pary wodnej. W celu wydtuzenia zywotnosci
nalezy oprézni¢ waz z pary po uzyciu, by unika¢ gromadzenia sie kondensatu.

_ Srednica $rednica g’ru.boég': cisnienie ciénier)ie masa d#ugo_éé
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [m]
IV-VICTORIA-PREM-13 13 25 6 18 180 0,52 60
IV-VICTORIA-PREM-19 19 31 6 18 180 0,68 60
IV-VICTORIA-PREM-25 25 37 6 18 180 0,91 60
IV-VICTORIA-PREM-38 38 54 8 18 180 1,65 60
IV-VICTORIA-PREM-51 51 65 7 18 180 2,15 60
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczgsciej stosowane
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